LVIIl REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE ALIMENTOS/
SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3
“REGLAMENTOS TECNICOS Y EVALUACION DE LA CONFORMIDA D

Asuncién, 09 al 13 de noviembre de 2015
AGREGADO.....

Referéncias:

Texto en fucsia: comentarios de Argentina-Julio 201 5

Texto en celeste: comentarios de Uruguay

Texto em verde: comentarios Paraguay

Texto em laranja: comentarios Brasil

Texto em azul: acuerdos de La LVII reunion ordinéari  a - [continuan en estudio]

Texto-em-azul tachado: se propone eliminar——

MERCOSUR/SGT N° 3/P.RES. N° XX/XX

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE A LISTA POSITIVA DE
ADITIVOS DESTINADOS A ELABORACAO DE MATERIAIS PLAST ICOS,
REVESTIMENTOS POLIMERICOS E [SILICONES], BESTHNADOSA
-ESTAR EM CONTATO COM ALIMENTOS
(REVOGACAO DA RES. GMC N° 32/07)

Comentario Brasil: O Brasil sugere que seja “destinado ao contato com
alimentos”.
Argentina esta de acuerdo con incluir los aditivos para las siliconas en este

RTM. En este sentido proponemos tomar en considerac  ion las
recomendaciones de la BfR sobre este tema ( BfR Recommendation XV
(actualizada 1-10-2014) (http://bfr.zadi.de/kse/faces/DBEmpfehlung_en.jsp)

Comentario Brasil: Considerando o comentario do Paraguai, o Brasil esta
avaliando a pertinéncia de incluséo dos silicones nesta proposta de regulamento.

Se observo que la Res. GMC 55/99 tiene um alcance d iferente de la Res. GMC
02/12 por 16 tanto La revision de La Res GMC 32/07 no le afecta.

En relacion a la inclusion de los aditivos para las siliconas permanece en
evaluacion.



TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncéo, o Protocolo de Ouro Preto e as
Resolugdes N° 56/92, 38/98, 56/02 e 32/07 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Uruguay de acuerdo con los comentarios en el considerando.

Comentario Brasil: o Brasil propbe a padronizagdo do texto relativo aos
“considerandos” com as recentes normas de materias celulésicos, conforme
abaixo:

Que a harmonizacdo dos Regulamentos Técnicos tende a eliminar os obstaculos
ao comércio que geram as diferentes regulamentacfes nacionais vigentes, dando
cumprimento ao estabelecido no Tratado de Assuncéo.

Que os Estados Partes, devido aos avangos nesse tema, consideraram
necessério atualizar o Regulamento Técnico MERCOSUL sobre a Lista Positiva
de Aditivos para Materiais Plasticos destinados a Elaboracdo de Embalagens e
Equipamentos em Contato com Alimentos. (Resolu¢do GMC N° 32/07).

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o [“Regulamento Técnico MERCOSUL sobre a lista positiva de
aditivos destinados a elaboracdo de Embalagens—e—Equipamentos Plasticos
materiais plasticos, revestimentos poliméricos e silicones, destinados a estar em
contato com alimentos”] que consta como ANEXO e faz parte da presente
Resolucéo.



Comentario : ajuste en el nombre para que se corresponda con el titulo del
Reglamento.

Uruguay: de acuerdo con los comentarios de Argentina.

Comentério Brasil: de acordo. O Brasil sugere que em portugués a redacéo seja
“destinado ao contato com alimentos”. Quanto a inclusdo dos silicones, o Brasil
esta avaliando a pertinéncia de inclui-los nesta proposta de regulamento.

[La definicion del titulo dependeréa del alcance de la norma]

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes para a implementacdo da presente
Resolucéo séo:

Argentina:  Ministerio de Salud
Secretaria de Politicas, Regulacion e Institutos (SPRel)
Administracién Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnologia Médica (ANMAT)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAGyP)
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGyP)

Brasil: Ministério da Saude (MS)
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)

Paraguai: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social (MSPyBS)
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion (INAN)
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN)

Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Industria, Energia y Mineria (MIEM)
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU)

Venezuela:

Comentario Brasil: de acordo.

Art. 3° - A presente Resolucao se aplicara no territorio dos Estados Partes, ao
comeércio entre eles e as importacdes extrazona.

Art. 4° - Revogar a Resolugdo GMC N° 32/07.

Art. 5°— Esta Resolucédo deverd ser incorporada ao ordenamento juridico dos
Estados Partes antes de XX/XX/201X.

XXX SGT N? 3= XXXX, XXIXXIXX.



Legenda:
Vermelho entre parénteses — referéncia do item.

ANEXO
MERCOSULIGMGIRES NGO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE A LISTA POSITIVA DE
ADITIVOS DESTINADOS A ELABORAGAO DE MATERIAIS PLAST ICOS,
REVESTIMENTOS POLIMERICOS E [SILICONES], BESTNADOSAESTAR EM
CONTATO COM ALIMENTOS (REVOGAGAO DA RES. GMC N° 32/ 07)

Comentario Brasil: sugerimos que em portugués seja utilizado o termo
“destinados ao contato”.

Paraguay solicita aclaracion sobre la inclusion de siliconas em el presente
reglamento, teniendo em cuenta que en El Rglamento EU 10/2011 item 7
menciona. “Los plasticos, al igual gue las resinas de_intercambio iénico, los
cauchos vy las siliconas, son sustancias_macromolecu lares obtenidas por
procesos de polimerizacion”. _ Igualmente el Reglamento (CE) N° 1935/2004
dispone que pueden establecerse medidas especificas para las resinas de
intercambio i6nico, los cauchos y las siliconas.

Esta solicitud se realiza dado que estos materiales no estdn compuestos de
las mismas sustancias que los plasticos y tienen di stintas propiedades
fisicoquimicas, por eso es preciso aplicarles norma s especificas, y conviene
aclarar que no estan incluidos en el ambito de apli  cacion del presente
Reglamento.

Comentario Brasil: Considerando o comentario do Paraguai, o Brasil esta
avaliando a pertinéncia de incluséo dos silicones nesta proposta de regulamento.

De fato o item 7 da Res EU 10/2011 faz a seguinte ponderacéo:

(7) Os plasticos, assim como as resinas de permuta ionica, as borrachas e
os silicones sédo substancias macromoleculares obtidas por processos de
polimerizacdo. O Regulamento (CE) n.o 1935/2004 prevé que podem ser
adoptadas medidas especificas para as resinas de permuta idnica, as
borrachas e os silicones. Uma vez que esses materiais se compdem de
substancias que ndo sdo plasticos e tém propriedades fisico-quimicas
diferentes, devem aplicar-se-lhes regras especificas e deve ficar claro que
ndo séo abrangidos pelo ambito de aplicacdo do presente regulamento.

1. Alcance.



1.1. O presente Regulamento Técnico se aplica aos aditivos a serem utilizados
en los materiais plasticos, revestimentos poliméricos e [silicones] destinados ao
contato direto com alimentos.

Fundamento: Mejora de redaccion.
Uruguay: de acuerdo
Comentario Brasil: de acordo.

1.2. Excluem-se deste regulamento as substancias ou componentes utilizados
em materiais plasticos, revestimentos poliméricos com o objetivo de atribuir-lhes
propriedades de manter ou melhorar o estado dos alimentos (materiais ativos) ou
de controlar seu estado (materiais inteligentes). (Regulamento UE 10/2011)

Argentina se encuentra analizando internamente el tema.
Uruguay analizara este punto para la proxima reunion.

Paraguay acuerda la incorporacion de este parrafo, pues aclara el alcance
del Reglamento, conforme al punto 24 del Considera  ndo del Reglamento EU
10/2011.

Comentario Brasil: de acordo com o Paraguai.
El punto 1.2 sera analizado internamente por la Del  egacion Argentina, para la
siguiente reunién.

2. Objetivo.

Estabelecer a lista dos aditivos autorizados para a fabricagdo de materiais
plasticos, e-revestimentos poliméricos [y siliconas] destinados ao contato direto
com alimentos e o0s respectivos limites de composicao, migracdo especifica e
restricdes de uso, bem como definir a forma de calculo e o uso dos fatores de
corregéo.

Comentario : se incluyo siliconas para enunciar todo lo contemplado en el alcance
del Reglamento.

Uruguay: de acuerdo con comentarios de Argentina.

Paraguay considera que se debe mantener la estructu ra de las demas
resoluciones vigentes, em su defecto considerar com 0 parte del Alcance lo
mencionado em el presente parrafo.

Comentario Brasil: entendemos que o alcance e 0 obj etivo sao distintos e
propomos esta nova estrutura para melhor clareza e organizacdo do
regulamento.

3. Definigbes.

3.1. Aditivo: é—=a substancia intencionalmente adicionada a formulagdo do
material para atingir um efeito fisico ou quimico durante a transformacédo do
plastico ou no objeto final. Incluem-se nesta definicdo as substancias utilizadas



para proporcionar um meio adequado para a polimerizacdo (por exemplo,
emolientes, agentes tensoativos, reguladores de pH, solventes). (GMC n.32/07)

Argentina se encuentra analizando el tema de los solventes.
Uruguay se encuentra analizando esta definiciéon.
Paraguay esta de acuerdo.

Comentéario Brasil:

1) esta definicdo esta de acordo com a definicdo co  nstante do item 1 do
anexo da GMC n. 32/2007, que inclui os solventes. N o0 entanto, o
Regulamento UE n. 10/2011, utilizado como referenci a, ndo inclui os
solventes e define aditivo como uma substancia que esta presente no
produto final:

(11) Supbe-se que os solventes utilizados no fabrico de plasticos para criar
um ambiente de reaccdo adequado sejam removidos durante o0 processo de
fabrico dado que, geralmente, se trata de substancias volateis. Ainda néo
foram definidas normas a nivel da UE para a avaliac 80 dos riscos e a

utilizacdo _de solventes no fabrico de plasticos . Por conseguinte, a sua
utilizacdo deve permanecer sujeita a legislacéo nacional. Esta situacao deve
ser reavaliada em fase posterior.

(7) ‘additive’ means a substance which is intentically added to plastics to
achieve a physical or chemical effect during proceisg of the plastic or in the
final material or article; it is intended to be present in the final material or
article;

Seria mais pertinente incluir previsao para uso dos solvents na GMC n. 02/2012 ou
nas disposicfes gerais de materiais plasticos.

2) Padronizar o texto (“Aditivo:...").

Las delegaciones deberan analizar y elaborar una pr  opuesta de solucion a
este tema.

3.2. [Barreira funcional: uma barreira constituida de uma ou mais camadas de
qgualquer tipo de material que garanta que o material ou objeto final néo ira ceder,
nas condi¢cdes previsiveis de uso, substancias indesejaveis, toxicas ou
contaminantes, que representem um risco para a saude do consumidor ou que
possam modificar a composi¢do dos alimentos ou suas caracteristicas sensoriais.
A migracdo das substancias ndo deve ser detectada quando determinada com
certeza estatistica por um método de analise com um limite de deteccdo de 0,01
mg/kg. A barreira funcional ndo se aplica para substancias mutagénicas,
carcinogénicas ou téxicas para a reproducao e para substancias em nanoformas.]
(Regulamento UE 10/2011)

El tema se encuentra en analisis interno.



Uruguay se encuentra estudiando este parrafo.

Comentario Brasil: este conceito é bastante importante e ndo consta em nenhum
outro regulamento Mercosul. Esta definicao foi construida com base no item 27 da
Regulamento UE n. 10/2011.

(27) Ao longo dos ultimos anos, tém vindo a ser desenvolvidos materiais de
matéria plastica destinados a entrar em contacto com os alimentos que nao
sdo constituidos de um s6 material mas que combinam até 15 camadas de
plasticos diferentes a fim de optimizar a funcionalidade e a proteccao dos
alimentos, reduzindo em simultédneo os residuos de embalagens. Neste tipo
de materiais e objectos de matéria plastica multicamadas, as camadas
podem estar separadas do alimento por uma barreira funcional. Esta barreira
€ uma camada dos materiais e objectos em contacto com os alimentos,
impedindo a migracao para os alimentos das substancias que se encontram
por detrds da barreira. Podem utilizar-se substancias ndo autorizadas atras
de uma barreira funcional, desde que cumpram certos critérios e a sua
migracdo permaneca abaixo de um determinado limite de detec¢do. Tendo
em conta os alimentos para lactentes e para outras pessoas particularmente
susceptiveis, bem como a ampla tolerancia analitica da analise da migracao,
deve estabelecer-se um nivel maximo de 0,01 mg/kg nos alimentos para a

migracdo de uma substancia ndo autorizada através de uma barreira
funcional. As substancias mutagénicas, cancerigenas ou téxicas para a
reproducdo ndo devem ser usadas nos materiais ou objectos em contacto
com os alimentos sem estarem previamente autorizadas e, por conseguinte,
ndo devem ser abrangidas pelo conceito de barreira funcional. As novas
tecnologias que produzem substancias com uma dimensdo de particulas
cujas propriedades quimicas e fisicas diferem significativamente das
apresentadas pelas particulas de maior dimensdo, por exemplo as
nanoparticulas, devem ser avaliadas caso a caso no que se refere ao seu
risco até que haja mais informacdes sobre estas novas tecnologias. Por
conseguinte, ndo devem ser abrangidas pelo conceito de barreira funcional.

O Brasil considera que o ideal seria constar nas disposicfes gerais sobre
materiais plasticos e por meio de revisdo da GMC n. 03/92. Quanto a defini¢cdo
para revestimento polimérico, solicita-se sugestdes para esta definigcéo.

4. Lista positiva de aditivos destinados a elaboracdo de materiales plasticos,

revestimientos polimericos [y siliconas] embalagens-e-equipamentos—plasticos
destinades-a-estar em contato com alimentos.

Comentario : se ajusté la redaccion al alcance de la normativa.
Uruguay: de acuerdo con la correccién.
Comentario Brasil: de acordo.



4.1.0s aditivos autorizados para elaboracdo de materiais plasticos e
revestimentos poliméricos y sus respectivas restricciones y especificaciones estao
definidos no Quadro 1 deste Regulamento.

Comentario : en este punto no se incluyen los aditivos para siliconas. En caso de
acordarse la inclusién de los mismos, deberian ser incorporados ya sea en este
punto o quizas seria conveniente considerarlos en un cuadro aparte.

Uruguay: se debe modificar el parrafo para incluir los aditivos para siliconas.

Comentario Brasil: dependera da definicdo sobre a i  nclusdo dos silicones
neste regulamento.

4.2.0Os aditivos alimentares autorizados em Regulamentos Técnhicos MERCOSUL
para—alimentoes, ndo mencionados na presente lista, estdo também autorizados
para elaboracdo de materiais plasticos e revestimentos poliméricos destinados—a
entrar-em contato com alimentos, desde que: (Regulamento UE 10/2011e GMC
n.32/07)

a) Sejam cumpridas as restricdes fixadas para seu uso em alimentos; e

b) A quantidade do aditivo presente no alimento somado a que eventualmente
possa migrar da embalagem ndo supere os limites estabelecidos para cada
alimento.

4.3. As substéancias indicadas a seguir estdo também autorizadas para uso como
aditivos na elaboragdo de materiais plasticos e revestimentos poliméricos
destinados a entrar em contato com alimentos: (Regulamento UE 10/2011)

La UE condiciona el uso de estas sustancias al cumplimiento de lo dispuesto en
los articulos 8, 9, 10, 11y 12:

Art. 8: requisitos generales aplicables a las sustancias

Art. 9: requisitos especificos aplicables a las sustancias

Art. 10: restricciones generales aplicables a los materiales y objetos plasticos
Art. 11: Limites de migracion especifica

Art. 12: Limite de migracion global

Uruguay: deberian considerarse los art 8 al 12 de la UE. 10/ 2011

Comentario Brasil: de fato o Regulamento UE n. 10/2011 faz menc¢ao aos artigos
indicados pela Argentina e Uruguai. Uma opcdo seria alterar a redacdo deste
artigo para:

4.3. As substancias indicadas a seguir estdo também autorizadas para uso como
aditivos na elaboracdo de materiais plasticos e revestimentos poliméricos
destinados ao contato com alimentos, desde que atendido o estabelecido no
item 5 deste regulamento, nas disposicdes gerais pa __ra materiais_plasticos




definidas _em regulamento Mercosul e nas_restricoes e especificacdes
definidas no Quadro 1 :

a) Sais (incluidos os sais duplos e os sais &cidos) de aluminio, aménia, calcio,
magnésio, potassio e soédio dos acidos, fendis ou &lcoois autorizados;
(Regulamento UE 10/2011)

b) Sais (incluidos os sais duplos e os sais acidos) de bario, cobalto, cobre, ferro,
litio, manganés e zinco dos acidos, fendis ou alcoois autorizados. Para estes sais,
aplicam-se os seguintes Limites de Migracdo Especifica de Grupo - LME(T):
(Regulamento UE 10/2011)

Béario = 1 mg/kg de alimento ou simulante.
Cobalto = 0,05 mg/kg de alimento ou simulante.
Cobre = 5 mg/kg de alimento ou simulante.

Ferro = 48 mg/kg de alimento ou simulante.

Litio = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante.
Manganés = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante.
Zinco = 25 mg/kg de alimento ou simulante.

Se acuerda incorporar las referencias y los limites como LME (T) en las
sustancias que aportan estos elementos del cuadro 1

c) Misturas de substancias autorizadas em que os componentes ndo tenham
reagido quimicamente entre si; e (Regulamento UE 10/2011)

d) Substancias poliméricas naturais ou sintéticas de peso molecular igual o
superior a 1.000 Da que cumpram o0s requisitos da Regulamento Técnico
MERCOSUL referente a lista positiva de mondmeros, outras substancias
iniciadoras e polimeros, se puderem constituir o componente estrutural principal
de materiais e objetos finais, exceto macromoléculas obtidas por fermentacdo
microbiana. (Regulamento UE 10/2011).

4.4.[A lista positiva ndo inclui as seguintes substadncias que podem ser
encontradas no produto acabado:

a) Substancias residuais, também conhecidas como substancias nao
intencionalmente adicionadas que contemplam:

- impurezas das substancias utilizadas;
- produtos intermediarios de reacéo formados durante o processo; e

- produtos de decomposicédo ou de reacao. | (GMC n.32/07 e Regulamento UE
10/2011)

b) Sistemas cataliticos iniciadores, aceleradores, catalisadores, modificadores e
desativadores de catalisadores, reguladores de peso molecular, auxiliares e
inibidores de polimerizagéo, agentes REDOX. (Regulamento UE 10/2011)



El tema de las “non-intentionally added substances” esta siendo evaluado
internamente.
Uruguay analizara este punto para la proxima reunion.

4.5 Se uma substancia que aparece na lista positiva como composto isolado
também esté incluida com um nome genérico, as restricbes aplicaveis a esta
substéncia serdo as correspondentes ao composto isolado. (GMC n.02/12).

4.6 No caso de desacordo entre o numero CAS (Chemical Abstract Service) do
registro CAS e 0 nome quimico, este Ultimo prevalecera frente ao primeiro. Se
existir desacordo entre o0 numero CAS do EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Substances) e o do registro CAS, se aplicara o nimero do
registro CAS. (GMC n.02/12)

5. Disposicbes gerais.

5.1.As substancias em nanoformas s6 podem ser utilizadas se tiverem sido
expressamente autorizadas. [O conceito de barreira funcional ndo se aplica para
materiais em nanoformas.] (Regulamento UE 10/2011)

5.2. As substéancias utilizadas na fabricagdo de materiais plasticos deverdo cumprir
com os critérios de pureza e qualidade técnica compativeis com sua utilizacao. O
fabricante ou importador de materiais destinados a entrar em contato com
alimentos e de substancias utilizadas na sua fabricacdo deve conhecer a
composicdo do produto e disponibiliza-la a autoridade responsavel quando
solicitado. (Resolugdo GMC n.32/07, GMC n.02/12 e Regulamento UE 10/2011)

5.3 Los materiales y objetos plasticos no liberaran en cantidad detectable en los
alimentos o simulantes alimentarios aminas aromaticas primarias, con excepcion
de las que figuran en el cuadro 1. El limite de deteccion es de 0,01 mg de
sustancia por kg de alimento o simulante alimentario. El limite de deteccion se
aplica a la suma de las aminas aromaticas primarias liberadas.

Se analizaran los casos a los que aplica esta restriccion.
5.3. Regras para avaliar a conformidade:

Se acuerda elaborar un Anexo para Incorporar los Criterios de Evaluacion de la
Conformidad

5.3.1 Os materiais plasticos devem cumprir com o li  mite de migragédo total
estabelecido no Regulamento Técnico MERCOSUL refere nte a
disposicdes gerais de materiais plasticos destinado S ao contato com
alimentos, mesmo que utilize aditivos que ndo possu am restricbes
previstas no quadro 1 deste regulamento.

5.3.2. A verificacdo do cumprimento dos limites de migragdo especifica e dos
limites de composicdo deve ser realizada de acordo com os diferentes métodos
descritos nas Normas EN Série 13130 ou, quando nao especificado, com técnicas
analiticas instrumentais de sensibilidade adequada (por exemplo, a espectrometria
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de absor¢do ou emissdo atdbmica, cromatografia gasosa, cromatografia liquida de
alta eficiéncia, etc). (Resolugdo GMC n.02/12)

\ /Q

Almentos:

5.3.3 As condi¢des de tempo e temperatura de contato e demais consideracdes sobre o
ensaio de migracdo especifica estdo descritos na no Regulamento Técnico MERCOSUL
referente a Migracdo em Materiais, Embalagens e Equipamentos Plasticos Destinados a
Entrar em Contato com Alimentos.

5.3.4. [No caso das substancias que séo instaveis nos alimentos ou simulantes de
alimentos ou quando ndo houver método analitico adequado para esta
determinagéo é indicado no Quadro 1 que a verificagdo da conformidade deve
determinar a quantidade residual por 6 dm? de superficie de contato com o
material plastico ou revestimento polimérico (Quantidade residual Maxima por

Area - QMA).

5.3.4.1. No caso dos materiais e objetos com capacidade entre 500 mL e 10 L
aplica-se a superficie de contato real.

5.3.4.2. No caso dos materiais e objetos com capacidade inferior 500 mL ou
superior a 10 L, assim como para os objetos para os quais seja impraticavel
calcular a superficie de contato real, assume-se que a superficie de contato é de 6
dm? por kg de alimento.]

5.3.5. [Os resultados dos ensaios da migracao especifica obtidos em alimentos
prevalecem sobre os resultados obtidos em simulantes de alimentos. Os
resultados dos ensaios da migracdo especifica obtidos em simulantes de
alimentos prevalecem sobre os resultados obtidos com as abordagens de
determinacgéo por aproximac¢éo.] (Regulamento UE 10/2011)

5.3.6. [Quando para uma substancia se estabelece um limite de composi¢éo (LC)
e um limite de migracao especifica (LME), pode ser verificada a conformidade do
material plastico com somente um dos limites. Em caso de discrepancia entre os
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resultados, verifica-se a conformidade do material plastico com ambos os limites].
(GMC n.02/12)

5.3.7. [Quando para uma substancia se estabelece um limite de composicao de
grupo (LC(T)) e um limite de migracado especifica de grupo (LME(T)), podera ser
verificada a conformidade do material plastico com somente um dos limites. Em
caso de discrepancia entre os resultados, verifica-se a conformidade do material
plastico com ambos os limites.] (GMC n.02/12)

Los items 5.3.7 y 5.3.8 pasan a l6s items 4.5y 4.6

5.4 Para as substancias que requeiram aplicacdo do fator de corre¢do de gordura
{FRG)(FCG), conforme indicado no Quadro 1, e que s&o utilizadas na
fabricacdo de materiais destinados ao contato com alimentos cujo teor de
gordura seja igual ou superior a 20%, deve-se dividir o resultado do ensaio de
migracdo especifica pelo valor do {(FRG)}(FCG), antes da sua comparacéo
com os limites de migragéo especifica.(Regulamento UE 10/2011)

5.4.1. O ECG é determinado de acordo com a férmula:
FCG = (g de gordura no alimento/kg de alimento)/200 = (% gordura x 5)/100.

5.4.2. A aplicacao do FCG ndo deve conduzir a uma m igracdo especifica que
exceda o limite de migragéo total.

5.4.3. A corregdo com o FCG conforme descrito no it  em 5.4 ndo € aplicavel:

a) Quando o material ou objeto estd em contato, ou se destina a entrar em

contato, com alimentos para lactentes (até-12-meses-de-vida) ou criancas de
primeira infancia {de-1-a-3-anes-de-vida).
Comentario : se propone mantener “lactantes y nifios de la primera infancia” sin
especificar el tiempo de vida dado que para el caso de “primera infancia” lo
propuesto por Brasil difiere de lo definido en nuestra normativa interna.
Uruguay considera que debe establecerse a edad dado que las denominaciones
camabian, (para Uruguay, si bien lactantes coincide la denominacion y la edad,
para nifilos de 1 a 3 afos se denomina “nifos de corta edad” ).
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Comentario Brasil: As faixas etarias indicadas pelo Regulamento UE 10/2011,
que menciona as Directivas 2006/141/CE e 2006/125/CE, sédo de 0 a 12 meses
(infants) e de 1 a 3 anos (young children). Assim, sugere-se 0 seguinte texto:

a) Quando o material ou objeto estd em contato, ou se destina a entrar em
contato, com alimentos destinados a criancas de zero a trés anos de vida.

b) Aos materiais e objetos cujo célculo da relacao entre a area superficial e a
guantidade de alimento em contato com essa area é impraticavel, para os
quais se utiliza o fator de converséo convencional de 6 dm?/kg.

5.5 Para a determinacdo da migracdo de substancias autorizadas neste
Regulamento como aditivos para materiais plasticos em simulantes de alimentos
gordurosos aplica-se o fator de redugdo do simulante D ou D’ definido no
Regulamento Técnico MERCOSUL referente a Migracdo em Materiais,
Embalagens e Equipamentos Plasticos Destinados a Entrar em Contato com
Alimentos. (Regulamento UE 10/2011)

5.6 Os fatores de correcdo dos resultados de ensaios de migracdo descritos nos
itens 5.4 e 5.5 podem ser combinados multiplicando-se ambos os fatores. Para
esta combinagdo devem ser atendidas as condi¢cdes especificadas para cada um
dos fatores e quando o ensaio de migracdo for realizado com o simulante 6leo
vegetal. O fator méximo aplicado ndo pode ser superior a 5. (Regulamento UE
10/2011)

5.7 A conformidade com os limites de migracdo especifica pode ser determinada
por aproximacéo de acordo com os procedimentos descritos nos subitens abaixo.
Se esta abordagem demonstrar que o material ou a embalagem ndo atende aos
limites estabelecidos, ensaios praticos de migracdo especifica devem ser
realizados para confirmar se o material atende ou néo a restricdo estabelecida na
legislacdo. (Regulamento UE 10/2011)

5.7.1 Utilizagdo da migracao total para estimar a migracao especifica:

[O valor de migragéo especifica para substancias nao volateis pode ser estimado
como o valor da migracéo total determinado em condi¢cfes de ensaio pelo menos
tdo severas quanto para a migracdo especifica. Caso o valor obtido seja inferior
ao limite de migracdo especifica da substancia, o material ou a embalagem
atende ao estabelecido pela legislacdo.] (Regulamento UE 10/2011)

Definir critério para considerar uma sustancia como sutancia no volatil, debido al
caso especifico de la € caprolactama, que presenta diferencias entre EIl valor
migracion especifica y total.

5.7.2 Utilizagdo da quantidade residual para estimar a migracao especifica:

A quantidade da substancia passivel de migracdo para o alimento pode ser
estimada a partir da quantidade residual da substancia no material ou embalagem.
Para estimativa do valor de migracdo especifica, multiplica-se o valor residual pela
massa de material em contato com o alimento e divide-se este valor pela massa
de alimento em contato com o material. Caso o valor obtido seja inferior ao limite
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de migracdo especifica da substancia, o material ou a embalagem atende o
estabelecido pela legislacdo. (Regulamento UE 10/2011)

5.7.3 Estimativa da migracao especifica por modelagem:

O valor de migragéo especifica pode ser estimado com a utilizacdo de modelos de
difusdo reconhecidos e baseados em provas cientificas, a partir da quantidade
residual da substancia no material ou embalagem. Caso o valor obtido seja inferior
ao limite de migragéo especifica da substancia, o material ou a embalagem atende
o estabelecido pela legislacdo. (Regulamento UE 10/2011)

Se debe profundizar el andlisis de este punto para definir que modelos se van a
utilizar.

Uruguay se encuentra estudiando este tema internamente.
[Comentario Brasil:
1) Correcao da numeracao.

2) Estes modelos de aproximacdo estdo previstos no Regulamento UE n.
10/2011, artigo 18 e item 2.2 do Anexo V.

Esta proposta de RT nédo diz claramente o que esta no artigo 18 do Regulamento
UE n. 10/2011, considerandio que existem condi¢des especificas para utilizacao
da modelagem. Assim, sugerimos que as condi¢cdes do Anevo V da EU n.10/11
sejam incorporadas, assim como os dispositivos do Art. 18 deste regulamento que
condicionam o uso da modelagem a casos especificos.

1. No caso dos materiais e objectos que ja se encontram em contacto com 0s
alimentos, a verificacdo da conformidade com os limites de migracdo
especifica deve efectuar-se de acordo com as normas estabelecidas no
capitulo 1 do anexo V.

Incluir: Capitulo | do anexo V,

2. No caso dos materiais e objectos que ainda ndo estdo em contacto com 0s
alimentos, a verificacdo da conformidade com os limites de migracao
especifica deve efectuar-se nos alimentos ou nos simuladores alimentares
enumerados no anexo lll de acordo com as normas estabelecidas no ponto
2.1 do anexo V.

J& contemplado na 32/2010.

3. No caso dos materiais e objectos que ainda ndo se encontram em contacto
com os alimentos, a conformidade com os limites de migracao especifica
pode ser determinada por aproximagdo recorrendo as abordagens
especificadas no ponto 2.2 do anexo V. Se a abordagem de determinacéo
por aproximacgéo revelar que um material ou objecto néo respeita os limites
de migracdo, a conclusdo de ndo conformidade tem de ser confirmada
através da verificacdo da conformidade efetuada de acordo com o disposto
no n.o 2.

Item 5.9 (conferir com 2.2 do anexo V)
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Ajustar a numeracéo e incluir do item 5.4 em diante no item 5.3.]

Estos critérios deben ser evaluados y corregidos para que quede mas clara cual
es la propuesta

6  Critérios de incluséo e de exclusdo de substancias na lista positiva.
A lista de substancias podera ser modificada:

a) Para a inclusdo de novos componentes, quando se demonstrar que nao
representam um risco significativo para a salde humana e se justifica a
necessidade tecnoldgica de sua utilizagéo.

b) Para modificacdo das restricbes de componentes, quando novos
conhecimentos técnico-cientificos justifiguem-na.

c) Para exclusdo de componentes, quando novos conhecimentos técnico-
cientificos indiguem um risco significativo para a saide humana.

d) Para a inclusdo ou exclusdo de componentes, assim como para modificacao
das restricdes, serdo utilizadas como referéncia as listas positivas dos
Regulamentos da Unido Europeia e, subsidiariamente, as listas de substancias
autorizadas da Food and Drug Administration - FDA (Titulo 21 do Code of Federal
Regulations e, quando pertinente, Food Contact Notification). Excepcionalmente,
poderdo ser consideradas as listas positivas de outras legislacdes devidamente
reconhecidas. Em caso de inclusdo de novos componentes, deverdo ser
respeitadas as restricdes de uso e os limites de composicdo e de migragéo
especifica estabelecidos nas legislagbes de referéncia. (GMC n.02/12)
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LISTA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PARA MATERIAIS PLASTI COS, REVESTIMENTOS POLIMERICOS E SILICONES

DESTINADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS

Comentario Brasil: As referéncias foram incluidas no inicio de cada uma das tabelas que compde o Quadrol: Regulamentos
UE 10/2011, 1282/2011, 1183/2012; substancias da GMC n. 32/07 ndo contempladas na UE; e pedidos de incluséo.

O Quadro 1 contém as seguintes informagbes:

Substancia MCA n°: nimero de identificagcdo Unico da substéncia. Se acuerda eliminar la columna com I6s nimeros MCA, una vez completa
la revision se reemplazaran los nimeros MCA por los de referencia en los limites.

N° Ref.: nimero de referéncia da Comunidade Econémica Europeia (CEE) do material de embalagem.
N° CAS: nimero de registro do Chemical Abstracts Service (CAS).
Designacéo da substancia: denominagéo quimica.

FRG FCG aplicavel (sim/ndo): indicacao se o resultado da migragédo pode ser corrigido pelo fator de redugdo de gorduras FRG FCG (sim) ou ndo
pode ser corrigido pelo FRG FCG (nao).

Restricdes e ou especificagbes: limite de migragao especifica [LME (mg/kg)], limite de migracdo especifica de grupo [LME(T) (mg/kg)] e outras
restricBes e especificagcdes apliciveis a substancia.

Legenda: (GMC n.02/12)

LC: limite de composi¢do (quantidade méxima residual permitida) da substancia no material ou objeto terminado.

LC (T): limite de composigéo do grupo (quantidade méxima residual permitida), expresso como o total do grupo ou substancias indicados, no material ou
objeto terminado.

LD: limite de deteccéo do método de andlise.

LME: limite de migracéo especifica (Qquantidade méxima transferida permitida) em alimentos ou seus simulantes.

LME (T): limite de migragéo especifica de grupo (quantidade maxima transferida permitida) em alimentos ou seus simulantes, expresso como o total dos
grupos ou substancias indicados.

ND: ndo detectavel.

NUMERO CAS: é o nimero de registro do CAS (Chemical Abstracts Service) da substancia.
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NT: significa que a substancia ndo tem nimero de registro no CAS.

PT: material ou objeto terminado.
QMA (Quantidade residual Maxima por Area) : quantidade maxima residual permitida da substancia no material ou embalagem expressa em massa
pese por area superficial do artigo em contato com alimentos. (Regulamento UE 10/2011)

En Espafiol CMA (Contenido Residual Maximo por Area) : contenido maximo residual permitido por superfici e en contacto con el alimento,
expresada en masa por unidad de area. Ver Norma EN ~ 13130-1 para ver como se convierte de CMA a LME
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(Regulamentos UE 10/2011, 1282/2011, 1183/2012)

Comentario Brasil: a denominacéo das substancias em
pelo Brasil.

portugués sera aquela enviada no documento origina

Quadro 1. Lista positiva de aditivos com as restricbes de uso e especificacdes.

Los nombres de las sustancias se tomaran del Reglmento UE en su version en portugues y espafiol

| disponibilizado

Subst.
MCA n°

N° Ref.

N° CAS

Designacao da substancia

FRG FCG
aplicable
(si/no)

Restricciones y especificaciones

30370

Acido acetilacético, Sales

no

30401

Mono y diglicéridos acetilados de
acidos graxos

Monoglicéridos y diglicéridos de
acidos grasos, acetilados

no

LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 8 72 73 138 140 157
159 207 242 283 532 670 728 729 775 783 797
798 810 815.

30610

Acidos, C,-C,,, alifaticos,
lineares, monocarboxilicos,
obtidos a partir de gorduras e
6leos naturais e o seus mono, di
e triésteres de glicerol (estdo
incluidos os acidos graxos
acidos graxos de cadeia
ramificada nas quantidades em
gue ocorrem naturalmente)

Acidos, Cp-Coa, alifaticos,
lineales, monocarboxilicos,
obtenidos a partir de grasas y
aceites naturales, y sus ésteres
con mono, di y triglicerol
(incluidos los &cidos grasos
ramificados a los niveles que se
presentan naturalmente)

no

10

30612

Acidos, C 2-C 24, alifaticos,

no
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lineares, monocarboxilicos,
sintéticos e os seus mono, di e
triésteres de glicerol

Acidos, C2-C24, alifaticos,
lineales, monocarboxilicos,
sintéticos, y sus ésteres con
mono-, di- y triglicerol

11

30960

Esteres dos acidos alifaticos,
monocarboxilicos (C 6-C 22)
com poliglicerol

Esteres de los acidos alifaticos
monocarboxilicos (C6-C22) con
poliglicerol

no

12

31328

Acidos graxos obtidos a partir de
gorduras e 6leos comestiveis, de
origem animal ou vegetal

Acidos grasos obtenidos a partir
de grasas y aceites alimentarios
de origen animal o vegetal

no

13

33120

Monoalcoois alifaticos,
saturados, lineares, primarios (C
4-C 24)

Monoalcoholes alifaticos,
saturados, lineales, primarios
(C4-Co)

no

14

33801

Acido n-alquil (C10-C13)
benzenossulfénico

Acido n-alquil (C10-C13)
bencenosulfénico

no

LME = 30 mg/kg.

15

34130

Dimetilaminas alquilicas lineares
com numero par de atomos de
carbono (C12-Cy)

Alquildimetilaminas, lineales con
un nimero par de atomos de
carbono (C15-Cy)

si

LME = 30 mg/kg.
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16

34230

Acidos alquil(Cs-Cy,)sulfénicos

Acido alquil(Cg-C,,) sulfénico

no

LME = 6 mg/kg.

17

34281

Acidos alquil(C8-C22)sulfaricos
lineares, primarios, com nimero
par de atomos de carbono

Acidos alquil(Cs-Cy,) sulfdricos,
lineales primarios, con nimero
par de atomos de carbono

no

18

34475

Hidroxifosfito de aluminio y de
calcio, hidrato

Hidroxifosfito de aluminio y
calcio, hidrato

no

19

39090

N,N-Bis(2-hidroxietil)alquil (Cg-
Cig)amina

N,N-Bis(2-hidroxietil)alquil (Cg-
Cig)amina

no

LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como amina terciaria). El
limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
MCA 19, 20.

20

39120

Cloridratos de N,N-bis(2-
hidroxietil)-alquil(C 8-C 18)amina

Clorhidrato de N,N-bis(2-
hidroxietil)alquil (C8-C18)amina

no

LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como amina terciaria
). El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 19, 20.

21

42500

Acido carbénico, sais
Acido carbénico, sales

no

22

43200

Mono e diglicéridos de 6leo de
ricino

Mono y diglicéridos del aceite de
ricino

no

23

43515

Esteres dos &cidos graxos de
6leo de coco com cloreto de
colina

Esteres de los acidos grasos del
aceite de coco con cloruro de
colina

no

LME = 0,9 mg/kg.

Verificagdo da conformidade através da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.

Verificacion de la conformidad en funcién del contenido
residual por superficie en contacto con el alimento (CMA), a
la espera de disponer de un método analitico.
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24

45280

Fibras de algodao
Fibras de algodon

no

25

45440

Cresois, butilados, estirenados
Cresoles, butilados, estirenados

no

LME = 12 mg/kg.

26

46700

5,7-Di-terc-butil-3-(3,4- e 2,3-
dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-
ona contendo: a) 5,7-di-terc-butil-
3-(3,4-dimetilfenil)-3H-
benzofuran-2-ona (80 a 100 %
p/p) e b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-
dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-
ona (0 a 20 % p/ /Ip)

5,7-Di-terc-butil-3-(3,4- y 2,3-
dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-
ona conteniendo: a) 5,7-Di-terc-
butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-
benzofuran-2-ona (80 a 100%
p/p) y b) 5,7-di-terc-butil-3-(2,3-
dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-
ona (0 a 20% p/p)

no

LME = 5 mg/kg.

27

48960

Acido 9,10-di-hidroxiestearico e
seus oligdmeros

Acido 9,10-dihidroxiestearico y
sus oligbmeros

no

LME =5 mg/kg.

28

50160

Bis(n-alquil(Cyo-
Cig)mercaptoacetato) de di-n-
octilestanho

Bis[n-alquil(C10-C3s) tioglicolato)]
de di-n-octilestafio

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.

29

50360

Bis(etilo maleato) de di-n-
octilestanho

Bis(etil maleato) de di-n-
octilestafio

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.

30

50560

1,4-Butanodiol
bis(mercaptoacetato) de di-n-
octilestanho

1,4-Butanodiol bis(tioglicolato) de
di-n-octilestafio

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.
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31

50800

Dimaleato de di-n-octilestanho
esterificado

Dimaleato de di-n-octilestafio
esterificado

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.

32

50880

Dimaleato de di-n-octilestanho,
polimeros (n = 2-4)

Dimaleato de di-n-octilestafio,
polimeros (n = 2-4)

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.

33

51120

(Tiobenzoato)(2-etil-hexilo
mercaptoacetato) de di-n-
octilestanho

(Tiobenzoato)(2-etil-
hexiltioglicolato) de di-n-
octilestafio

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 28,
29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646, 676, 736.

34

54270

Etil-hidroximetilcelulose

Etilhidroximetilcelulosa

no

35

54280

Etil-hidroxipropilcelulose

Etilhidroxipropilcelulosa

no

36

54450

Gorduras e 6leos comestiveis
de origem, animal ou vegetal

Grasas y aceites alimentarios, de
origen animal o vegetal

no

37

54480

Gorduras e 6leos hidrogenados
comestiveis de origem animal ou
vegetal

Grasas y aceites hidrogenados
alimentario, de origen animal o
vegetal

no

38

55520

Fibras de vidrio

no

39

55600

Microparticulas de vidrio

no

40

56360

Esteres de glicerol con acido
acético

no
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Esteres de glicerol con acidos
alifaticos, saturados, lineales,
con ndmero par de atomos de

41 56486 carbono (Cy4-Cyg) y con acidos no
alifaticos, insaturados, lineales,
con ndmero par de atomos de
garbono (C16-C1s)

42 56487 Estgres de glicerol con &cido no
butirico
Esteres de glicerol con acido

43 56490 ericico no

56495 E_stere_s de g|_|cer0| con acido 12- no

hidroxiestearico

44 )

a5 56500 E’stgres de glicerol con &cido no
laurico

26 56510 I_Estergs de glicerol con &cido no
linoleico

a7 56520 Estgrgs de glicerol con &cido no
miristico

48 56535 Esteres.de glicerol con acido no
nonanoico

49 56540 Est'eres de glicerol con &cido no
oleico

50 56550 Estergs de glicerol con &cido no
palmitico

51 56570 Este.r(’as.de glicerol con acido no
propionico

52 56580 FTs'teres. de glicerol con &cido no
ricinoleico

53 56585 Este[e_s de glicerol con &cido no
esteérico
Mono-oleato de glicerol, éster

54 57040 com &cido ascorb_lco ) no
Monooleato de glicerol, éster con
acido ascérbico
Mono-oleato de glicerol, éster
com &cido citrico

55 57120 Monooleato de glicerol, éster con no
acido citrico

56 57200 Mon(’)p.almltatq d(_e glicerol, éster no
con acido ascorbico

57 57280 Monopalmitato de glicerol, éster no

con &cido citrico
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58

57600

Monoestearato de glicerol, éster
con acido ascorbico

no

59

57680

Monoestearato de glicerol, éster
con acido citrico

no

60

58300

Glicina, sales

no

62

64500

Lisina, sales

no

63

65440

Pirofosfito de manganeso

no

64

66695

Metilhidroximetilcelulosa

no

65

67155

Mistura de 4-(2-benzoxazolil)-4'-
-(5-metil-2-
benzoxazolil)estilbeno, 4,4'-bis(2-
benzoxazolil)estilbeno e 4,4'-
bis(5-metil-2-
benzoxazolil)estilbeno

Mezcla de 4-(2-benzoxazolil)-4'-

(5-metil-2-benzoxazolil)estilbeno,
4,4'-bis(2-benzoxazolil)estilbeno

y 4,4'-bis(5-metil-2-benzoxazolil)

estilbeno

no

N&o superior a 0,05 % (p/p) (quantidade de substancia
utilizada/quantidade da formulacgao).

No superior a 0,05 % (p/p) (cantidad de sustancia utilizada/
cantidad de formulacion).

Mistura obtida pelo processo de fabricagédo na proporgao
habitual de (58-62 %): (23-27 %):(13-17 %).

La proporcion de la mezcla obtenida a partir del proceso de
fabricacion debe ser de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %),
que es la habitual.

66

67600

Tris[alquil (C10-Cys)
mercaptoacetato] de mono-n-
octilestafio

Tris[alquil(C10-Cye)tioglicolato] de
mono-n-octilestafio

= Tris[alquil(Cyo-
Cis)mercaptoacetato] de mono-
n-octilestafio

no

LME (T) = 1,2 mg/kg (expresado como estafio). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 66,
645, 657.

67

67840

Acidos montéanicos y/o sus
ésteres con etilenglicol y/o 1,3-
butanodiol y/o glicerol

no

68

73160

Fosfatos de mono y di-n-alquilo
(Ci6 Y Cig)

si

LME = 0,05 mg/kg.

69

74400

Fosfito de tris(nonil e/ou
dinonilfenilo

Fosfito de tris(nonil y/o
dinonilfenilo)

si

LME = 30 mg/kg.

70

76463

Acido poliacrilico, sais
Sales del acido poliacrilico

no

LME (T) =6 mg/kg (expresado como acido acrilico). El
limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
MCA 70, 147, 176, 218, 323, 325, 365, 371, 380, 425, 446,
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448, 456, 636.

Polidimetilsiloxano

71 76730 v-hidroxipropilado no LME = 6 mg/kg.
Poliéster de acido adipico com
glicerol ou pentaeritritol, ésteres
com &cidos graxos (C1,-C,,) LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
lineares, com numero par de sustancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
atomos de carbono 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
815.
2 76815 Esteres de poliéster de &cido no
adipico con glicerol o La fraccion con un peso molecular inferior a 1 000 Da no
pentaeritritol, con acidos grasos debe exceder del 5 % (p/p).
C1,-C,, no ramificados con
namero par de atomos de
carbono
Poliésteres de 1,2-propanodiol
e/ou 1,3- e/ou 1,4-butanodiol
e/ou polipropilenoglicol com
acido adipico, que podem ter
agrupamentos terminais com
acido acético, ou acidos graxos LME (T) = 30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
C1,-C4g, OU n-octanol, e/ou n- sustancias de nimero MCA 73,797.
decanol
[LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
73 76866 Poliésteres de 1,2-_pr0pan0dio| 0 si sustancias de niumero MCA 8, 72, 73, 138, 140, 157, 159,
1,3- 0 1,4-butanodiol o 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
polipropilenglicol con &cido 815].
adipico, que pueden tenerel
exiremo-encapswlado-en [tener Verificar si corresponde a Limite de migracion especifica o
en el extremo grupos terminales migracion Total Referencia UE(32).
con] &cido acético o acidos
grasos Cy,-Cyg 0 n-octanol y/o n-
decanol
Verificar nombre en espafiol
de la UE.
74 77440 D?r?c?noleato de pol?et@lenoglicol si LME = 42 mg/kg.
Diricinoleato de polietilenglicol
Esteres de polietilenglicol con
75 77702 acidos alifaticos no

monocarboxilicos (Ce-C,,) y sus
sulfatos de amonio y sodio
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76

77732

Polietilenoglicol (OE = 1-30,
tipicamente 5), éter de butil-2-
ciano-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil)
acrilato.

Brasil verificara La nomenclatura
em portugues.

Acrilato de polietilenglicol (EO =
1-30, tipicamente 5) éter de butil-
2-ciano-3-(4-hidroxi-3-
metoxifenil)

no

LME = 0,05 mg/kg.

Solo para uso en PET.

77

77733

Polietilenoglicol (OE = 1-30,
tipicamente 5), éter de butil-2-
ciano-3-(4-hidroxifenil) acrilato
Brasil verificara La nomenclatura
em portugues.

Acrilato de polietilenglicol (EO =
1-30, tipicamente 5) éter de butil-
2-ciano-3-(4-hidroxifenil)

no

LME = 0,05 mg/kg.

Solo para uso en PET.

78

77897

Polietilenoglicol (OE = 1-50),
éteres monoalquilicos (lineares e
ramificados, Cg-C,0) sulfato, sais

Sales, sulfato de polietilenglicol
(EO = 1-50) monoalquil éter
(lineal y ramificado, Cg-Cs0)

no

LME = 5 mg/kg.

79

80640

Polioxialquil(C2-C4)
dimetilpolissiloxano

Polioxialquil (C,-C,)
dimetilpolisiloxano

no

80

81760

Pés, "escamas’, fibras de latéo,
bronze, cobre, aco inoxidavel,
estanho e ligas de cobre,
estanho e ferro.

Polvos, escamas y fibras de

no

Verificar la inclusion de los limites de cationes.
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latén, bronce, cobre, acero
inoxidable, estafio y aleaciones
de cobre, estafio y hierro

81

83320

Propil-hidroxietilcelulose

Propilhidroxietilcelulosa

no

82

83325

Propil-hidroximetilcelulose

Propilhidroximetilcelulosa

no

83

83330

Propil-hidroxipropilcelulose

Propilhidroxipropilcelulosa

no

84

85601

Silicatos naturais (exceto
amianto)

Silicatos naturales (excepto
amianto)

no

85

85610

Silicatos naturais silanizados
(exceto amianto)

Silicatos naturales silanados
(excepto amianto )

no

86

86000

Acido silicico silanizado

Acido silicico silanizado

no

87

86285

Dioxido de silicio silanizado
Dioxido de silicio silanizado

no

88

86880

Dialquilfenoxibenzenodissulfonat
o de monoalquilo, sal de sddio

Dialquilfenoxibencenodisulfonato
de monoalquilo, sal de s6dio

no

LME = 9 mg/kg.

89

89440

Esteres del 4cido esteéarico con
etilenglicol

no

LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 89,
227, 263.

90

92195

Taurina, sales

no

91

92320

Eter de tetradecilpolietilenoglicol
(OE = 3-8) do &cido glicolico

Eter de tetradecil-polietilenglicol
(OE = 3-8) del acido glicdlico

si

LME = 15 mg/kg.
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Bis(hexahidroftalato) de

LME = 0,05 mg/kg.

92 93970 e ; no
triciclodecanodimetanol
LME = 0,05 mg/kg.
Ceras parafinicas  refinadas - . .
. . No utilizar para objetos en contato con alimentos grasos
derivadas de hidrocarbonetos : )
NP - para los que este establecido el simulante D.
sintéticos ou derivados de
petréleo de baixa viscosidade . . .
93 05858 no Peso molecular medio no inferior a 350 Da.
Ceras parafinicas refinadas Viscosidad a 100 °C no inferior a 2,5 ¢St (2,5 x 10° m%s).
derivadas de  hidrocarburos
\s/:g(t:%té(i:é);do de petroleo de baja Contenido de hidrocarburos con un nimero de carbonos
inferior a 25: no mas del 40 % (p/p)
Ceras refinadas derivadas de . . .
hidrocarbonetos sintéticos ou Peso molecular medio no inferior a 500 Da.
derivados de petroleo de alta Viscosidad a 100 °C, no inferior a 11 ¢St (11 x 10°® m%/s).
viscosidade
94 95859 ) . no Cantidad de hidrocarburos [minerales] con un nimero de
Ceras refinadas derivadas de - . . .
. o carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (p/p)
hidrocarburos sintéticos o de La restriccion tiene diferencia entre las versiones inglés
petréleo de alta viscosidad = gies,
portugues y espafiol.
Oleos minerais brancos,
parafinicos, derivados de Peso molecular medio no inferior a 480 Da.
hidrocarbonetos petroliferos .
05 05883 ' ' no Viscosidad a 100 °C no inferior a 8,5 ¢St (8,5 x 10™° m/s).
Aceites minerales blancos
parafinicos derivados de Cantidad de hidrocarburos minerales con un nimero de
hidrocarburos de petréleo carbonos inferior a 25: no mas de 5 % (p/p).
P6 de serragem e fibras de
madeira, ndo tratadas
96 95920 Harina y fibras de madera, no no
tratadas
As resinas hidrogenadas de hidrocarbonetos de petréleo
sao produzidas pela polimerizagao catalitica ou térmica de
72081/1 Resinas de hidrocarburos de dienos e olfefl_nas de tipo allfatlco: aliciclico e/ou arilalcenos
97 < . no monobenzénicos a partir de destilados do craqueamento de
0 petréleo (hidrogenadas)

petréleo com um intervalo de ebulicdo n&o superior a 220
°C, bem como dos monémeros puros encontrados nestes
fluxos de destilacéo, seguida de destilagéo, hidrogenacéo e
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transformacéo adicional.

Las resinas de hidrocarburos de petréleo, hidrogenadas, se
producen mediante la polimerizacion catalitica o térmica de
dienos y olefinas de los tipos alifatico, aliciclico y/o
arilalqueno monobencénico a partir de destilados de
existencias de petr6leo craqueado con un intervalo de
ebullicion que no supere los 220 °C, asi como los
monomeros puros que se encuentran en estos flujos de
destilado, seguidos de destilacién, hidrogenacion y
transformacién adicional.

Propiedades:

- Viscosidad a 120 °C: > 3 Pa.s.

- Punto de reblandecimiento: > 95 °C, determinado por el
método ASTM E 28-67.

- indice de bromo: < 40 (ASTM D1159).

- Color de una solucién de 50 % en tolueno: < 11 en la
escala de Gardner.

- Monémeros arométicos residuales < 50 ppm.

17260

LME (T) = 15 mg/kg (expresado como formaldehido). El

Formaldeido limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
98 0000050-00-0 |Formaldehido no MCA 98, 196, 344.
54880 Se agrega el 344 debido a la Gltima actualizacion, de
05/02/2015. Reglamento EU 2015/174.
19460
99 62960 0000050-21-5 [Acido lactico no
24490
100 88320 0000050-70-4 |Sorbitol no
101 36000 | 0000050-81-7 |Acido ascérbico no
18100 .
103 0000056-81-5 |Glicerol no
55920
Brometo de
104 58960 | 0000057-09-0 hexadeciltrimetilaménio no LME = 6 mg/kg.
Bromuro de
hexadeciltrimetilamonio
105 22780 | 0000057-10-3 |Acido palmitico no
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70400

24550
0000057-11-4 |Acido estearico no

89040

106
23740 .

109 0000057-55-6 |1,2-Propanodiol no
81840

0000059-02-9

110 93520 0010191-41-0 a-Tocoferol no

111 53600 | 0000060-00-4 |Acido etilendiaminotetraacético no

112 64015 | 0000060-33-3 |Acido linoleico no
16780

113 0000064-17-5 |Etanol no
52800

114 55040 | 0000064-18-6 |Acido férmico no
10090 P .

115 0000064-19-7 |Acido acético no
30000
13090 o .

116 0000065-85-0 |Acido benzoico no
37600
23830

118 0000067-63-0 |2-Propanol no
81882

119 30295 | 0000067-64-1 |Acetona no

120 49540 | 0000067-68-5 |Dimetil sulféxido no
24270 o L

121 0000069-72-7 |Acido salicilico no
84640

131 48460 | 0000075-37-6 |1,1-Difluoroetano no

LME = 6 mg/kg.
134 43680 | 0000075-45-6 |Cloro-difluorometano no

Contenido de clorofluorometano inferior a 1 mg/kg de la
sustancia.
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Ha o risco de que a migragdo da substancia deteriore as
caracteristicas organolépticas do alimento que esteja em
contato e, portanto, de o produto final ndo cumprir o
disposto nos critérios gerais para embalagens e
equipamentos destinados ao contacto com alimentos
estabelecidos no Regulamento Técnico MERCOSUL

Canfora correspondente.
136 41680 | 0000076-22-2 |Alcanfor no
Existe el riesgo de que la migracién de la sustancia
deteriore las caracteristicas organolépticas del alimento con
el que esté en contacto y que, por consiguiente, el producto
final no se ajuste a los criterios generales de envases y
equipamientos alimentarios en contacto con alimentos
establecidos en el Reglamento Técnico MERCOSUR
correspondiente.
2,2'-Metileno-bis[4-metil-6-(1-
_a5_o |Metilciclohexil)fenol] . LME (T) = 3 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
137 | 66580 | 0000077-62-3 |, > \jatilen-bis[4-metil-6-(1- sl |sustancias de namero MCA 137, 472.
metil-ciclohexil)fenol]
LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
Acetilcitrato de tri-n-butilo sustancias de nimero MCA 8, 72, 73, 138, 140, 157, 159,
138 93760 | 0000077-90-7 | . . ) ) no 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
Citrato de tri-n-butil acetilo 815
14680 . -
139 0000077-92-9 |Acido citrico no
44160
LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
44640 | 0000077-93-0 (Citrato de trietilo no 207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
815. De acuerdo, ver de qué forma lo vamos a indicar.
Comentario Brasil: de acordo.
140
13380
141 | 25600 | 0000077-99-6 |1,1,1-Trimetilolpropano no |-ME=6mglkg.
94960
143 62450 | 0000078-78-4 |Isopentano no
23890 .- .
146 0000079-09-4 |Acido propidnico no

82000
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157

74880

0000084-74-2

Ftalato de dibutila

no

LME = 0,3 mg/kg.

LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
815. De acuerdo, ver de qué forma lo vamos a indicar.
Comentario Brasil: de acordo.

Solo para ser usado como:

a) plastificante en materiales y objetos de uso repetido
que estén en contacto con alimentos no grasos;

b) agente de ayuda proceso en poliolefinas en
concentraciones de hasta el 0,05 % en el producto
final.

Caso o0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacao tiver uma origem diferente dos materiais em
contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses materiais,
em especial no tocante aos ftalatos (substancia MCA 157,
159, 283, 728, 729).

EU: Nota (7) sobre la verificacion de la conformidad:
(7) Si se efectan ensayos con alimentos, debe tenerse en
cuenta el punto 1.4 del anexo V.

Anexo V, punto 1.4. “Casos especiales

Cuando se produzca una contaminacion desde otras
fuentes que no sean materiales de contacto alimentario,
esto ha de tenerse en cuenta al ensayar la conformidad de
los materiales de contacto alimentario, en particular para
los ftalatos (sustancia para MCA 157, 159, 283, 728 y 729)
contemplados en el anexo I.”
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Propuesta : Si se efectian ensayos con alimentos, debe
tenerse en cuenta que cuando se produzca una
contaminacion desde otras fuentes que no sean materiales
de contacto alimentario, esto debe ser considerado al
ensayar la conformidad de los materiales de contacto
alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA
157, 159, 283, 728 y 729).

Comentario Brasil: Sugestéo de redac¢éo considerando a
sugestédo da Argentina:

Na verificag@o da conformidade, caso o ensaio seja
realizado em alimentos e houver contaminacéo decorrente
de outras fontes que ndo 0s materiais em contato com os
alimentos, isto deve ser considerado, especialmente para
os ftalatos (substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).

O que isso quer dizer exatamente????

158

23380

76320

0000085-44-9

Anhidrido ftalico

no

159

74560

0000085-68-7

LME = 30 mg/kg.

LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
815. De acuerdo, ver de qué forma lo vamos a indicar.
Comentario Brasil: de acordo.

Propuesta Brasil:
Apenas para uso como:

a) Plastificante em materiais e objetos reutilizaveis;
estejam em contato com alimentos néo gordurosos, exceto
formulas infantis para lactentes, férmulas de seguimento
para lactentes e criancas de primeira infancia, alimentos de
transicao para lactentes e criancas de primeira infancia e
alimentos a base de cereais para alimentagédo infantil,
definidos em regulamentos especificos; (revisando
internamente la redaccion del parrafo).

c¢) Adjuvante tecnolégico em concentracdes até 0,1 % no
produto final.

Redaccion UE:
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Utilizar solo como:

a) plastificante en materiales y objetos de uso
repetido;

b) plastificante en materiales y objetos de un solo uso
que estén en contacto con alimentos no grasos,
salvo los preparados para lactantes y preparados
de continuacion, tal como se definen en la Directiva
2006/141/CE, o con alimentos elaborados a base
de cereales y alimentos infantiles para lactantes y
nifios de corta edad, tal como se definen en la
Directiva 2006/125/CE;

c) como agente de apoyo técnico en concentraciones
de hasta el 0,1 % en el producto final.

Comentario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil para o
item b) esta de acordo com a redagdo em portugués do
Regulamento UE n. 10/2011. Foi feita adequagéo em
relagcdo as categorias de alimentos para manter coeréncia
com as faixas etarias mencionadas nas diretivas da CE
(incluimos alimentos de transicao pg se destinam a mesma
faixa etaria). Adotar a mesma regra do item 5.6.a.

b) Plastificante em materiais e objetos de uso Unico que
estejam em contato com alimentos nao gordurosos, exceto

o e s e e s s e

alimentos destinados a criancas de zero a trés anos de

vida, definidos em regulamentos especificos;
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Repetido

Caso o0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminacdo tiver uma origem diferente dos materiais em
contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses materiais,
em especial no tocante aos ftalatos (substancia MCA 157,
159, 283, 728, 729).

Propuesta :
Si se efectlian ensayos con alimentos, debe tenerse en

cuenta que cuando se produzca una contaminacion desde
otras fuentes que no sean materiales de contacto
alimentario, esto debe ser considerado al ensayar la
conformidad de los materiales de contacto alimentario, en
particular para los ftalatos (sustancia MCA 157, 159, 283,
728y 729).

Comentario Brasil: Sugestéo de redacao considerando a
sugestéo da Argentina:

Na verificagdo da conformidade, caso o ensaio seja
realizado em alimentos e houver contaminacéo decorrente
de outras fontes que nao os materiais em contato com 0s
alimentos, isto deve ser considerado, especialmente para
os ftalatos (substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).

O que isso quer dizer exatamente????

160 84800 | 0000087-18-3 |Salicilato de 4-terc-butilfenilo si LME = 12 mg/kg.
161 92160 | 0000087-69-4 |Acido tartarico no
162 65520 | 0000087-78-5 |[Manitol no
LME (T) = 1,5 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
, . . . sustancias de numero MCA 163, 285. De acuerdo, ver
163 | 66400 | 0000088-24-4 |22 -Metilen-bis(4-etil-6-terc- si como lo vamos a expresar.
butilfenol) P -
Comentario Brasil: de acordo.
LME = 0,05 mg/kg.
164 34895 | 0000088-68-6 |2-Aminobenzamida no
Solo para uso en PET para agua y bebidas.
23200 o o
165 0000088-99-3 |Acido o-ftalico no

74480
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171 38080 | 0000093-58-3 |Benzoato de metilo no

172 37840 | 0000093-89-0 |Benzoato de etilo no

173 60240 | 0000094-13-3 |4-Hidroxibenzoato de propilo no

S . LME = 0,48 mg/kg.
178 | 92800 | 0000096-69-5 |4~ Ti0-Pis(6-terc-butil-3- i
metilfenol)
2,2'-Dihidroxi-5,5-dicloro- . LME = 12 mg/kg.

179 48800 | 0000097-23-4 difenilimetano si

189 60200 | 0000099-76-3 |4-Hidroxibenzoato de metilo no
H& o risco de a migracgéo da substancia deteriorar as
caracteristicas organolépticas do alimento em contato, e,
portanto, de o produto ndo atender os critérios gerais para
embalagens e equipamentos em contato com alimentos,
definido em regulamento técnico especifico.
UE: Existe el riesgo de que la migracion de la sustancia
deteriore las caracteristicas organolépticas del alimento con
el que esté en contacto y que, por consiguiente, el producto
final no se ajuste a lo dispuesto en el articulo 3, apartado 1,
letra c), del Reglamento marco (CE) no 1935/2004.
Art 3 apartado 1 c):
“1. Los materiales y objetos, incluidos los materiales y
objetos activos e inteligentes, habran de estar fabricados
de conformidad con las buenas practicas de fabricacion
para que, en las condiciones normales o previsibles de
empleo, no transfieran sus componentes a los alimentos en

195 37360 | 0000100-52-7 Benzaldeido no cantidades que puedan:

) provocar una alteracion de las caracteristicas
organolépticas de éstos.”

Propuesta : Existe el riesgo de que la migracion de la
sustancia deteriore las caracteristicas organolépticas del
alimento con el que esté en contacto y que, por
consiguiente, el producto final no se ajuste a los Criterios
Generales de Envases y Equipamientos Alimentarios en
Contacto con Alimentos establecidos en el Reglamento
Técnico MERCOSUR correspondiente.

Comentario Brasil: O Brasil propde a seguinte redacgéo,
considerando a sugestao da Argentina:

Ha o risco de que a migragao da substancia deteriore as
caracteristicas organolépticas do alimento que esteja em
contato e, portanto, de o produto final ndo cumprir o
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disposto nos critérios gerais para embalagens e
equipamentos destinados ao contacto com alimentos
estabelecidos no Regulamento Técnico MERCOSUL
correspondente.

18670
UE
también LME (T) = 15 mg/kg (expresado como formaldehido). El
agrega limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
196 59280 0000100-97-0 |Hexametilentetramina no MCA 98, 196. De acuerdo, ver de qué manera lo vamos a
Coment expresar.
ario Comentario Brasil: de acordo.
Brasil:
de
acordo.
200 | 51680 | 0000102-08-9 |N,N'-Difeniltiourea si |WME=3mg/kg.
25180 N,N,N’,N'"-Tetrakis(2-
hidroxipropil)etilendiamina
204 92640 0000102-60-3 N,N.N' N“Tetrakis(2- no
hidroxipropil)etilenodiamina
LME = 18 mg/kg.
LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
207 | 31920 | 0000103-23-1 |Adipato de bis(2-etilhexilo) si |81 Deacuerdo, ver de qué manera lo vamos a expresar.
Comentario Brasil: de acordo.
Existe el riesgo de superar el LME o el limite de migracion
total en simulantes alimentarios grasos.
14200 LME (T) = 15 mg/kg (expresado como caprolactama). El
limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
212 0000105-60-2 |Caprolactama no MCA 212, 435. De acuerdo, ver de qué manera lo vamos a
41840 expresar
Comentario Brasil: de acordo.
213 82400 | 0000105-62-4 |Dioleato de 1,2-propilenglicol no
214 61840 | 0000106-14-9 |Acido 12-hidroxiestearico no
221 40570 | 0000106-97-8 |Butano no
227 16990 | 0000107-21-1 |Etilenglicol no LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El limite
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se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 89,
227, 263. De acuerdo, ver de qué manera lo vamos a

53650 expresar
Comentario Brasil: de acordo.
10150 L .
232 0000108-24-7 |Anhidrido acético no
30280
19975
239 | 25420 | 0000108-78-1 |2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina no  |-ME=25maglkg.
93720
240 45760 | 0000108-91-8 |Ciclo-hexilamina no
LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
Sebacato de dibutilo sustancias de numero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
242 85360 | 0000109-43-3 Sebacato de dibutila ou no 815. De acuerdo, ver de qué manera lo vamos a expresar
Sebacgato de dibutila???? Comentario Brasil: de acordo.
244 71720 | 0000109-66-0 |Pentano no
24820
247 0000110-15-6 |Acido succinico no
90960
LME (T) = 30 mg/kg (expresado como acido maleico
19540 caprolactama). El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 234, 248.
Ver silo vamos a indicar como MCA.
248 0000110-16-7 |Acido maleico no Comentario Brasil: de acordo.
64800 LME (T) = 30 mg/kg (expresso como &cido maleico). O
limite se refere a soma das substancias de nimero MCA
234, 248.
17290 o L.
249 0000110-17-8 |Acido fumarico no
55120
250 53520 | 0000110-30-5 [N,N'-Etilen-bis-estearamida no
251 53360 | 0000110-31-6 [N,N'-Etilen-bis-oleamida no
252 87200 | 0000110-44-1 |Acido sérbico no
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13720

LME (T) = 5 mg/kg (expresado como 1,4-butanodiol). El
limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero

254 0000110-63-4 |1,4-Butanodiol no MCA 254, 672.
40580 De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.
18010 .- -
256 0000110-94-1 |Acido glutarico no
55680
13550
0000110-98-5 | . . .
257 16660 0025265-71-8 Dipropilenglicol no
51760
Palmitato de butilo
UE: éster butilico del acido
palmitico
258 70480 | 0000111-06-8 Comentario BrasH:_ a rgdagao no
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagéo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
259 58720 | 0000111-14-8 |Acido heptanoico no
LME (T) = 0,05 mg/kg.
No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos
262 35284 | 0000111-41-1 |[N-(2-aminoetil)etanolamina no para los que este establecido el simulante D.
Solo para contacto indirecto con alimentos, detras de una
capa de PET.
13326
15760
LME (T) = 30 mg/kg (expresado como etilenglicol). El limite
- . se refiere a la suma de las sustancias de nUmero MCA 89,
0000111-46-6 |Dietilenglicol no 227, 263. De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.
47680 Comentério Brasil: de acordo.
263
25510 . )
266 0000112-27-6 |Trietilenglicol no
94320
25090
0000112-60-7 |Tetraetilenglicol no

92350
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269

22763 o .
270 0000112-80-1 |Acido oleico no
69040
271 52720 | 0000112-84-5 |Erucamida no
272 37040 | 0000112-85-6 |Acido behénico no
273 52730 | 0000112-86-7 |Acido ericico no
22840 .
279 0000115-77-5 |Pentaeritritol no
71600
280 73720 | 0000115-96-8 |Fosfato de tricloroetilo no ND (LD=0,01 mg/kg).
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283

74640

0000117-81-7

Ftalato de bis(2-etil-hexilo)
(=BEHP)

no

LME = 1,5 mg/kg.

LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798, 810,
815. De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.

Utilizar solo como:

a) plastificante en materiales y objetos de uso repetido
gue estén en contacto con alimentos no grasos;

b) como agente de ayuda proceso (UE “agente de
apoyo técnico”; BRA: “adyuvante tecnologico”) en
concentraciones de hasta el 0,1 % en el producto
final.

Comentario Brasil: texto original:

b) Adjuvante tecnolégico em concentragdes até 0,1 % no
produto final.

Na resolucao de celuldsicos utilizamos apenas “adjuvante”

Caso 0 ensaio seja realizado em alimentos e a
contaminagao tiver uma origem diferente dos materiais em
contato com os alimentos, tem de se atender a esta
circunstancia ao verificar a conformidade desses materiais,
em especial no tocante aos ftalatos (substancia MCA 157,
159, 283, 728, 729).

EU: Nota (7) sobre la verificacion de la conformidad:

(7) Si se efectian ensayos con alimentos, debe tenerse en
cuenta el punto 1.4 del anexo V.

Anexo V, punto 1.4. “Casos especiales

Cuando se produzca una contaminacion desde otras
fuentes que no sean materiales de contacto alimentario,
esto ha de tenerse en cuenta al ensayar la conformidad de
los materiales de contacto alimentario, en particular para
los ftalatos (sustancia para MCA 157, 159, 283, 728 y 729)
contemplados en el anexo I.”
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Propuesta : Si se efectian ensayos con alimentos, debe
tenerse en cuenta que cuando se produzca una
contaminacion desde otras fuentes que no sean materiales
de contacto alimentario, esto debe ser considerado al
ensayar la conformidad de los materiales de contacto
alimentario, en particular para los ftalatos (sustancia MCA
157, 159, 283, 728 y 729).

Comentario Brasil: Sugestéo de redac¢éo considerando a
sugestédo da Argentina:

Na verificag@o da conformidade, caso o ensaio seja
realizado em alimentos e houver contaminacéo decorrente
de outras fontes que ndo 0s materiais em contato com os
alimentos, isto deve ser considerado, especialmente para
os ftalatos (substancia MCA 157, 159, 283, 728, 729).

LME = 30 mg/kg.

284 84880 | 0000119-36-8 [Salicilato de metilo no
LME (T) = 1,5 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
2,2"-Metilenbis(4-metil-6-terc- sustancias de numero MCA 163, 285 . De acuerdo, ver si lo
285 66480 | 0000119-47-1 | ™. si vamos a indicar como MCA.
butilfenol) P o
Comentario Brasil: de acordo.
286 38240 | 0000119-61-9 |Benzofenona si LME = 0,6 mg/kg.
287 60160 | 0000120-47-8 |4-Hidroxibenzoato de etilo no
LME (T) = 30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 290,386,390. De acuerdo, ver
290 55360 | 0000121-79-9 |Galato de propilo no si lo vamos a indicar como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.
292 94560 | 0000122-20-3 |Tri-isopropanolamina no LME =5 mg/kg.
LME (T) =5 mg/kg (expressdo como la suma de las
sustancias y sus productos de oxidacién). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 294,
294 93120 | 0000123-28-4 |Tiodipropionato de didodecilo si 368, 894. De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como
MCA.
Comentario Brasil: de acordo.
15940 - .
295 0000123-31-9 |1,4-Dihidroxibenceno no LME = 0,6 mg/kg.

18867
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48620

299 63840 | 0000123-76-2 |Acido levulinico no
300 30045 | 0000123-86-4 |Acetato de butilo no
Estearato de butilo
UE: Ester butilico del 4cido
estearico
301 89120 | 0000123-95-5 Comentario Brasil: a rgdagao no
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
12130 P -
303 0000124-04-9 |Acido adipico no
31730
14320 P -
304 0000124-07-2 |Acido caprilico no
41960
306 88960 | 0000124-26-5 |Estearamida no
307 42160 | 0000124-38-9 |Di6xido de carbono no
308 91200 | 0000126-13-6 |Acetoisobutirato de sacarosa no
309 91360 | 0000126-14-7 |Octaacetato de sacarosa no
16480 . "
311 0000126-58-9 |Dipentaeritritol no
51200
16650 .
313 0000127-63-9 |Difenilsulfona no LME = 3 mg/kg.
51570
315 46640 | 0000128-37-0 |2,6-Di-terc-butil-p-cresol no LME = 3 mg/kg.
LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
2 2'_Di-hidroxi-- sustancias de numero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.
317 48880 | 0000131-53-3 |’ ) si De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.
metoxibenzofenona L o
Comentario Brasil: de acordo.
LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.
318 48640 | 0000131-56-6 |2,4-Di-hidroxibenzofenona no De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.
LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.
319 61360 | 0000131-57-7 |2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona si De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.

Comentario Brasil: de acordo.
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320 37680 | 0000136-60-7 |Benzoato de butilo no
321 36080 | 0000137-66-6 |Palmitato de ascorbilo no
322 63040 | 0000138-22-7 |Lactato de butilo no
324 83700 | 0000141-22-0 |Acido ricinoleico si LME = 42 mg/kg.
12763 LME = 0,05 mg/kg.
No utilizar para objetos en contacto con alimentos grasos
326 w170 0000141-43-5 |2-Aminoetanol no para los que esté establecido el simulante D.
Solo para contacto indirecto con alimentos, detras de una
capa de PET.
327 30140 | 0000141-78-6 |Acetato de etilo no
328 65040 | 0000141-82-2 |Acido malénico no
329 59360 | 0000142-62-1 |Acido hexanoico no
19470 .- P
330 0000143-07-7 |Acido laurico no
63280
332 69760 | 0000143-28-2 |Alcohol oleilico no
22775 o .
333 0000144-62-7 |Acido oxalico no LME = 6 mg/kg.
69920
335 68960 | 0000301-02-0 [Oleamida no
15095 o .
336 0000334-48-5 |Acido n-decanoico no
45940
338 71020 | 0000373-49-9 |Acido palmitoleico no
339 86160 | 0000409-21-2 |Carburo de silicio no
LME = 60 mg/kg (Segun REGLAMENTO (UE) N°
. o 202/2014)
340 47440 | 0000461-58-5 |Dicianodiamida diciandiamida no P .
Comentario Brasil: de acordo.
345 35840 | 0000506-30-9 |Acido araquidico no
22350 . N
348 0000544-63-8 |Acido miristico no
67891
350 63920 | 0000557-59-5 |Acido lignocérico no
353 42480 | 0000584-09-8 |Carbonato de rubidio no LME = 12 mg/kg.
15970 LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de numero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.
359 48720 0000611-99-4 (4,4'-Dihidroxibenzofenona no De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como MCA.

Comentario Brasil: de acordo.
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360 57920 | 0000620-67-7 |Tri-heptanoato de glicerol no

368 93280 | 0000693-36-7 | Tiodipropionato de dioctadecilo si LME (T) =5 mg/kg (expresado como la suma de las
sustancias y sus productos de oxidacion). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 294,
368, 894. De acuerdo, ver si lo vamos a indicar como
MCA.

Comentario Brasil: de acordo.

376 | 66905 | 0000872-50-4 | N-metilpirrolidona no LME = 60 mg/kg.

383 | 72160 | 0000948-65-2 | 2-Fenilindol si LME = 15 mg/kg.

384 | 40000 |0000991-84-4 | 2,4-Bis(octiltio)-6-(4-hidroxi- si LME = 30 mg/kg.

3,5-di-terc-butilanilino)-1,3,5-
triazina

386 | 55280 |0001034-01-1 | Galato de octilo no LME (T) =30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 290,386,390. De acuerdo,
ver si lo vamos a indicar como MCA.

Comentario Brasil: de acordo.

390 | 55200 |0001166-52-5 | Galato de dodecilo no LME (T) =30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 290,386,390. De acuerdo,
ver si lo vamos a indicar como MCA.

Comentario Brasil: de acordo.

392 | 72800 |0001241-94-7 | Fosfato de difenil-2-etil-hexilo si LME = 2,4 mg/kg.

393 | 37280 | 0001302-78-9 | Bentonita no

394 | 41280 | 0001305-62-0 | Hidroxido de calcio no

395 | 41520 |0001305-78-8 | Oxido de calcio no

396 | 64640 | 0001309-42-8 | Hidroxido de magnesio no

397 | 64720 | 0001309-48-4 | Oxido de magnesio no

398 | 35760 | 0001309-64-4 | Tribxido de antimonio no LME = 0,04 mg/kg (expresado como antimonio).

El limite de migracion puede superarse a muy alta
temperatura. (revisar)

Comentario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redacéo em portugués e inglés do
Regulamento UE n. 10/2011.

399 | 81600 |0001310-58-3 | Hidroxido de potasio no

400 | 86720 | 0001310-73-2 | Hidréxido de sodio no

402 | 96240 [0001314-13-2 | Oxido de zincoeine no

403 | 96320 | 0001314-98-3 | Sulfuro de cinc no

404 | 67200 | 0001317-33-5 | Disulfuro de molibdeno no
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406 83300 | 0001323-39-3 | Monoestearato de 1,2- no
propilenglicol

407 | 87040 | 0001330-43-4 | Tetraborato de sodio no LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA
407,583, 584, 599. De acuerdo, ver silo vamos a indicar
como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.
O atendimento a este LME (T) néo significa atendimento
a restrices para este elemento estabelecido em outros
regulamentos. (revisar)
Comentario Brasil: A Directiva 98/83/CE mencionada no
item 16 do quadro 2 do Regulamento UE 10/2011 trata de
limite de boro para agua destinada ao consumo humano
ou agua potavel. Sugestéo de redacao:
O atendimento a este LME (T) n&o significa atendimento
a restricdes para este elemento estabelecido no
regulamento de agua potavel.

408 | 82960 | 0001330-80-9 | Monooleato de 1,2- no

propilenglicol

409 62240 |0001332-37-2 | Oxido de hierro no

410 | 62720 |0001332-58-7 | Caolin no

411 | 42080 | 0001333-86-4 | Negro de humo no As particulas primarias de 10 - 300 nm, agregadas até

EU: carbon black o negro de
carbon. En la Res 32/07 lo
poniamos como equivalente, a
saber: “Negro de humo (=
carbon black)”

Comentério Brasil: de acordo.

uma dimenséo de 100 -1.200 nm, podem formar
aglomerados dentro da distribuicdo dimensional de 300
nm —mm.

UE: Particulas primarias de 10-300 nm agregadas hasta
100-1 200 nm, que pueden formar aglomerados dentro de
una granulometria de 300 nm-mm.

Comentario Brasil: a redacao proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redac@o em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.

Substancias extraiveis com tolueno: 0,1 % no maximo,
determinado de acordo com o método ISO 6209.

UE: Contenido de tolueno extraible: maximo de 0,1 %,
determinado con arreglo al método ISO 6209.
Propuesta : Sustancias extractables en tolueno: maximo
de 0,1 %, determinado de acuerdo al método I1SO 6209.
Comentario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil esta
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de acordo com a redagdo em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.

Absor¢édo UV do extrato em ciclo-hexano a 386 nm: <
0,02 AU para uma célula de 1 cm ou < 0,1 AU para uma
célula de 5 cm, determinado de acordo com um método
de analise geralmente reconhecido.

UE: Absorcién UV de extracto de ciclohexano a 386 nm:
< 0,02 AU para una célulade 1 cm 0 < 0,1 AU para una
célula de 5 cm, determinada con arreglo a un método de
analisis con reconocimiento general.

Propuesta : Absorciéon UV del extracto de ciclohexano a
386 nm: < 0,02 AU para una celdade 1 cmo<0,1 AU
para una celda de 5 cm, determinada de acuerdo a un
método de analisis generalmente reconocido.
Comentario Brasil: a redacao proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redag@o em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.

Contenido de benzo(a)pireno: maximo de 0,25 mg/kg de
negro de humo.

Nivel maximo de uso de negro de humo en el polimero:
2,5 % plp.

412 | 45200 | 0001335-23-5 | Yoduro de cobre no LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo/yodo). El limite
se refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA
412,512,513, 588. De acuerdo, ver si lo vamos a indicar
como MCA.
Comentario Brasil: de acordo.

413 35600 | 0001336-21-6 | Hidroxido de amonio no

414 87600 | 0001338-39-2 | Monolaurato de sorbitano no

415 87840 | 0001338-41-6 | Monoestearato de sorbitano no

416 87680 | 0001338-43-8 | Monooleato de sorbitano no

417 85680 | 0001343-98-2 | Acido silicico no

418 34720 |0001344-28-1 | Oxido de aluminio no

419 | 92150 |0001401-55-4 | Acido tanico no De conformidad con las especificaciones del JECFA.

422 38515 | 0001533-45-5 | 4,4'-Bis(2- si LME = 0,05 mg/kg.

benzoxazolil)estilbeno

Existe el riesgo de superar el LME o el limite de
migracion total en simulantes de alimentos grasos.
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428

95200

0001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris (3,5-di-
terc-butil-4-
hidroxibezncil)benezeno
Comentario Brasil: aredacao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

430

95600

0001843-03-4

1,1,3-Tris(2-metil-4-hidroxi-5-
terc-butilfenil) butano

Si

LME =5 mg/kg .

431

61600

0001843-05-6

2-Hidroxi-4-n-
octiloxibenzofenona

Si

LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las

sustancias de nimero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.

433

68320

0002082-79-3

3-(3,5-Di-terc-butil-4-
hidroxifenil)propionato de
octadecilo

Si

LME = 6 mg/kg.

441

38160

0002315-68-6

Benzoato de propilo

no

444

61440

0002440-22-4

2-(2'-Hidroxi-5"-metilfenil)
benzetriazele benzotriazol
Comentério Brasil: a redagao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

LME (T) = 30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
sustancias de nimero MCA 444, 469, 470.

445

83440

0002466-09-3

Acido pirofosférico

no

449

49840

0002500-88-1

Dissulfureto de dioctadecilo
ES: Disulfuro de dioctadecilo
Comentério Brasil: a redagao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

Si

LME = 0,05 mg/kg.

451

66755

0002682-20-4

2-Metil-4-isotiazolin-3-ona

no

LME = 0,5 mg/kg.

Utilizar solo en dispersiones y emulssiones acuosas de
polimeros.

452

38885

0002725-22-6

2,4-Bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-
hidroxi-4-n-octiloxifenil)-1,3,5-
triazina

no

LME = 5 mg/kg.

458

36960

0003061-75-4

Beenamida
Behenamida

no

48

]

~

Comentario [LB2]: Porque retiraram
4387

’

|

Comentario [a3]: Regulamento EU
1282/2011 mudou somente para mond
e ndo mais como aditivo.

m} ro




Comentério Brasil: a redagao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

459

46870

0003135-18-0

3,5-Di-terc-butil-4-
hidroxibenzcil -fosfonato de
dioctadecilo

Comentério Brasil: a redagao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

464

61280

0003293-97-8

2-Hidroxi-4-n-
hexiloxibenzofenona

Si

LME (T) = 6 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las

sustancias de nimero MCA 317, 318, 319, 359, 431, 464.

465

68040

0003333-62-8

7-[2H-Nafto-(1,2-D)triazol-2-il]-
3-fenilcumarina

no

466

50640

0003648-18-8

Dilaurato de di-n-octilestarho
Dilaurato de di-n-octilestafio
Comentario Brasil: aredacao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El
limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646,
676, 736.
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Acido croténico

14800 |0003724-65-0 no LME = 0,05 mg/kg.
Acido croténico

467 | 45600 Comentério Brasil: a redag&o Reglamento CE 10/2011-Cuadro 3 (1): “Verificacion de la
proposta pelo Brasil esta de conformidad en funcion del contenido residual por
acordo com a redagao em superficie en contacto con el alimento (CMA), a la espera
portugués do Regulamento UE de disponer de un método analitico.”

n. 10/2011.
Comentario Brasil: de acordo. Sugestédo de redagao em
portugués:
Verificagdo da conformidade em funcéo da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.

468 | 71960 |0003825-26-1| Acido perfluorooctandico, sal de no Utilizar solo en objetos de uso repetido, sintetizados a
amonio altas temperaturas.

Acido perfluorooctanoico, sal de CE: A utilizar apenas em objectos reutilizaveis,
amonio _ y sinterizados a temperaturas elevadas
Comentario Brasil: a redacéo

proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redag&o em

portugués do Regulamento UE

n. 10/2011.

469 | 60480 |0003864-99-1| 2-(2'-Hidroxi-3,5"-di-terc-butil- si LME (T) = 30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
fenil)-5-clorobenzotriazole sustancias de niUmero MCA 444, 469, 470.
2-(2'-Hidroxi-3,5'-di-terc-butil-
fenil)-5-clorobenzotriazol
Comentario Brasil: aredacao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

-ole = -0l(?)
470 | 60400 |0003896-11-5| 2-(2'-Hidroxi-3'-terc-butil-5"- si LME (T) = 30 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las

metilfenil)-5-clorobenzotriazole

2-(2'-Hidroxi-3'-terc-butil-5'-
metilfenil)-5-clorobenzotriazol

sustancias de numero MCA 444, 469, 470.
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Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

-ole = -0l(?)
472 | 66560 |0004066-02-8| 2,2'-Metileno-bis (4-metil-6-ciclo- si LME (T) = 3 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las
hexilfenol) sustancias de niumero MCA 137, 472.
2,2"-Metilenbis (4-metil-6-
ciclohexilfenol)
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
474 | 43600 |0004080-31-3| Cloreto de 1-(3-cloroalil)-3,5,7- no LME = 0,3 mg/kg.
triaza-1-azoniaadamantano
Cloruro de 1-(3-cloroalil)-3,5,7-
triaza-1-azoniaadamantano
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
477 | 46720 |0004130-42-1| 2,6-Di-terc-butil-4-etilfenol si LME = 4,8 mg/kg.
Nota (1) cuadro 3: “Verificacion de la conformidad en
funcion del contenido residual por superficie en contacto
con el alimento (CMA), a espera de disponer de un
método analitico”.
Comentario Brasil: de acordo. Sugestédo de redagao em
portugués:
Verificagdo da conformidade em funcéo da quantidade
residual por area superficial em contato com o alimento
(QMA) na pendéncia da disponibilidade de um método
analitico.
478 | 60180 |0004191-73-5| 4-Hidroxibenzoato de isopropilo no
480 | 46790 |0004221-80-1| 3,5-Di-terc-butil-4- no

hidroxibenzoato de 2,4-di-terc-
butilfenilo
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483

68860

0004724-48-5

Acido n-octilfosfénico

no

LME = 0,05 mg/kg.

486

54005

0005136-44-7

Etileno-N-palmitamida-N'-
estearamida
Etilen-N-palmitamida-N'-
estearamida

Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

487

45640

0005232-99-5

2-Ciano-3,3-difenilacrilato de
etilo

no

LME = 0,05 mg/kg.

488

53440

0005518-18-3

N,N’-Etileno-bis-palmitamida
N,N'-Etilen-bis-palmitamida
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

489

41040

0005743-36-2

Butirato de calcio

no

491

82720

0006182-11-2

Diestearato de 1,2-
propilenoglicol

Diestearato de 1,2-propilenglicol
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

492

45650

0006197-30-4

2-Ciano-3,3-difenilacrilato de 2-
etil-hexilo

Ester 2-etilhexilico del acido 2-
ciano-3,3-difenilacrilico
Comentario Brasil: aredacao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

LME = 0,05 mg/kg.
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493 | 39200 |0006200-40-4| Cloreto de bis(2-hidroxietil)-2- no LME = 1,8 mg/kg.
hidroxipropil-3-
(dodeciloxi)metilamoénio
Cloruro de bis(2-hidroxietil)-2-
hidroxipropil-3-
(dodeciloxi)metilamonio
Comentario Brasil: aredacédo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redacdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
494 | 62140 [0006303-21-5| Acido hipofosforoso no
495 | 35160 |0006642-31-5| 6-Amino-1,3-dimetiluracilo no LME =5 mg/kg.
496 | 71680 |0006683-19-8| Tetrakis[3-(3,5-di-terc-butil-4- no
hidroxifenil)propionato] de
pentaeritritol
497 | 95020 |0006846-50-0| Di-isobutirato de 2,2,4-trimetil- no LME =5 mg/kg.
1,3-pentanodiol
Diisobutirato de 2,2,4-trimetil- Utilizar apenas em luvas de uso Unico
1,3-pentanediol ES: Utilizar solo en guantes de un solo uso.
Comentario Brasil: a redacao proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redacéo em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.
499 | 19965 |0006915-15-7| Acido malico no Em caso de utilizagdo como mondmero, deve usar-se
65020 unicamente como co-mondmero em poliésteres alifaticos,
até um limite méximo de 1 % em base molar.
ES: En caso de uso como monémero,utilizar solo como
comonomero en poliésteres alifaticos hasta un maximo
del 1%,teniendo en cuenta la molaridad.
Comentario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redacéo em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.
500 | 38560 |0007128-64-5| 2,5-Bis(5-terc-butil-2- si LME = 0,6 mg/kg.

benzoxazolil) tiofeno
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501 | 34480 — Aluminio (fibras, flocos, p6) no
Aluminio (fibras, copos, polvos)
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
503 | 46080 |0007585-39-9| B-Dextrina no
504 | 86240 |0007631-86-9| Dibéxido de silicio no Para o diéxido de silicio sintético amorfo: as particulas
0112945-52-5 primarias de 1 -100nm, agregadas até uma dimenséo de
No esta 0,1 -1 uym, podem formar aglomerados dentro da
este niumero distribuicdo dimensional de 0,3 pm até a ordem dos mm.
enlaEU
Comentario ES: Para dioxido de silicio amorfo sintético: particulas
Brasil: ?? primarias de 1-100 nm agregadas hasta 0,1-1 pym,que
pueden formar aglomerados dentro de una granulometria
de 0,3 ym-mm.
Comentario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redacéo em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.
505 | 86480 |0007631-90-5| Bissulfito de sddio no LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO,). El limite se
Bisulfito de sodio refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 505,
Comentario Brasil: aredacéo 516, 519.
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
506 | 86920 |0007632-00-0| Nitrito de sodio no LME = 0,6 mg/kg.
507 | 59990 |0007647-01-0 Acido clorhidrico no

Acido clorhidrico

Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

54



508 | 86560 |0007647-15-6| Brometo de sodio no
Bromuro de sédio
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
509 | 23170 |0007664-38-2| Acido fosférico no
72640
510 12789 |0007664-41-7| Amoniaco no
35320
511 | 91920 |0007664-93-9| Acido sulfirico no
512 | 81680 |0007681-11-0| lodeto de potassio no LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo). El limite se
loduro de potassio refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 412,
Comentario Brasil: aredacéo 512, 513, 588.
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
513 | 86800 [0007681-82-5| lodeto de sodio no LME (T) = 1 mg/kg (expresado como iodo). El limite se
loduro de sédio refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 412,
Comentario Brasil: aredacéo 512, 513, 588.
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
514 | 91840 |0007704-34-9| Enxofre no
Azufre
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
515 | 26360 |0007732-18-5| Agua no Em conformidade com o regulamento especifico de agua
95855 potavel.

De corformidad con la Directiva 98/83/CE (%)
Comentéario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil foi
adaptada com o tema que trata a Directiva 98/83/CE.
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516

86960

0007757-83-7

Sulfito de sodio

no

LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO,). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 505,
516, 519.

517

81520

0007758-02-3

Brometo de potéssio

Bromuro de potassio
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

518

35845

0007771-44-0

Acido araquidénico

no

519

87120

0007772-98-7

Tiossulfato de s6dio

Tiosulfato de sédio
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

LME (T) = 10 mg/kg (expresado como SO,). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA 505,
516, 519.

520

65120

0007773-01-5

Cloreto de manganés

Cloruro de manganeso
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

521

58320

0007782-42-5

Grafite

Grafito

Comentario Brasil: aredacao
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagéo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no
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523 | 45195 |0007787-70-4| Brometo de cobre no

Bromuro de cobre

Comentario Brasil: aredacéo

proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redagdo em

portugués do Regulamento UE

n. 10/2011.
525 | 62640 |0008001-39-6| Cera japonesa no
526 43440 |0008001-75-0| Ceresina no
527 | 14411 |0008001-79-4| Oleo de ricino no

42880 Aceite de ricino

Comentario Brasil: aredacéo

proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redacdo em

portugués do Regulamento UE

n. 10/2011.
528 | 63760 |0008002-43-5| Lecitina no
529 67850 |0008002-53-7| Cera de Montana no
530 | 41760 |0008006-44-8| Cera de candelila no

Cera de candelilla

Comentario Brasil: aredacdo

proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redagdo em

portugués do Regulamento UE

n. 10/2011.
531 | 36880 |0008012-89-3| Cera de abelhas no

Cera de abejas

Comentario Brasil: aredacéo

proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redagdo em

portugués do Regulamento UE

n. 10/2011.
532 | 88640 |0008013-07-8| Oleo de soja epoxidado no LME (T) = 60 mg/kg. El limite se refiere a la suma de las

Aceite de soja epoxidado
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

sustancias de numero MCA 8, 72, 73 138, 140, 157, 159,
207, 242, 283, 532, 670, 728, 729, 775, 783, 797, 798,
810, 815.

No caso das juntas de PVC usadas para selar frascos de
vidro que contém férmulas infantis para lactentes,
férmulas de seguimento para lactentes e criangas de
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primeira infancia, alimentos de transi¢cdo para lactentes e
criangas de primeira infancia e alimentos a base de
cereais para alimentag&o infantil, definidos em
regulamentos especificos, o LME é reduzido para 30
mg/kg. Oxirano< 8 %, indice de iodo <6.

LME(*): 30 mg/kg

(*) No obstante, en el caso de los obturadores de PVC
utilizados para sellar tarros de cristal que contengan
preparados para lactantes y preparados de continuacion,
tal como se definen en la Directiva 2006/141/CE, o
alimentos elaborados a base de cereales y alimentos
infantiles para lactantes y nifios de corta edad, tal como
se definen en la Directiva 2006/125/CE, el LME se reduce
a 30 mg/kg. Oxirano < 8%, nimero de yodo < 6.

Comentario Brasil: de acordo com a corregao da
Argentina. Proposta de redacéo em portugués,
considerando a sugestao do item 5.6a:

No caso das juntas(?) de PVC usadas para selar frascos
de vidro para alimentos destinados a criangas de 0 a 3
anos de vida, o LME é reduzido para 30 mg/kg. Oxirano <
8 %, indice de iodo < 6.

533 | 42720 |0008015-86-9| Cera de Carnauba no
Cera de Carnauba
Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
534 | 80720 |0008017-16-1| Acidos polifosféricos no
24100 |0008050-09-7| Colofonia no
24130 Colofonia
535 | 24190 Comentario Brasil: aredacao
83840 proposta pelo Brasil esta de

acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.
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536

84320

0008050-15-5

Ester de colofénia hidrogenada
com metanol

Ester de colofonia hidrogenada
con metanol

Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redag&o em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

537

84080

0008050-26-8

Ester de colofénia com
pentaeritritol

Ester de colofonia con
pentaeritritol

Comentario Brasil: aredacéo
proposta pelo Brasil esta de
acordo com a redagdo em
portugués do Regulamento UE
n. 10/2011.

no

538

84000

0008050-31-5

Ester de colofénia com glicerol
Ester de colofonia con glicerol

no

540

63940

0008062-15-5

Acido lignossulfénico
Acido lignosulfénico

no

LME = 0,24 mg/kg.

Utilizar unicamente como dispersante para dispersdes
plasticas.

ES: Utilizar solo como disperante para dispersiones
plasticas.

Comentéario Brasil: a redacéo proposta pelo Brasil esta
de acordo com a redacéo em portugués do Regulamento
UE n. 10/2011.

541

58480

0009000-01-5

Goma ardbica
Goma arabiga

no

542

42640

0009000-11-7

Carboximetilcelulose
Carboximetilcelulosa

no

543

45920

0009000-16-2

Déamar
Dammar

no
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544 | 58400 |0009000-30-0| Goma de guar no
Goma guar
Comentario Brasil: sugestao
de correcéo:
Goma de guar
545 93680 |0009000-65-1| Goma adragante no
Goma tragacanto
546 | 71440 |0009000-69-5| Pectina no
547 | 55440 |0009000-70-8| Gelatina no
548 | 42800 |0009000-71-9| Caseina no
549 | 80000 |0009002-88-4| Cera de polietileno no
550 | 81060 |0009003-07-0| Cera de polipropileno no
551 | 79920 |0009003-11-6| Poli(etileno propileno) glicol no
0106392-12-5| Poli(etilen propilen) glicol
552 | 81500 |0009003-39-8| Polivinilpirrolidona no A substancia deve atender aos requisitos de pureza de
aditivos alimentares.
UE: Los colorantes cumpliran los criterios de pureza
estableidos en la Directiva 2008/84/CE de la Comisién (%)
Comentario Brasil: a redacéo foi adaptada com o tema
da Directiva 2008/84/CE.
553 | 14500 |0009004-34-6| Celulose no
43280 Celulosa
554 | 43300 |0009004-36-8| Acetobutirato de celulose no
Acetobutirato de celulosa
555 | 53280 |0009004-57-3| Etilcelulose no
Etilcelulosa
556 | 54260 |0009004-58-4| Etil-hidroxietilcelulose no
Etilhidroxietilcelulosa
557 | 66640 |0009004-59-5| Metiletilcelulose no
Metiletilcelulosa
5568 | 60560 |0009004-62-0| Hidroxietilcelulose no

Hidroxietilcelulosa
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559

61680

0009004-64-2

Hidroxipropilcelulose
Hidroxipopilcelulosa

no

560

66700

0009004-65-3

Metil-hidroxipropilcelulose
Metilhidroxipropilcelulosa

no

561

66240

0009004-67-5

Metilcelulose
Metilcelulosa

no

563

78320

0009004-97-1

Monoricinoleato de
polietilenoglicol
Monoricinoleato de
polietilenglicol

Si

LME = 42 mg/kg.

564

24540

88800

0009005-25-8

Amido de qualidade alimentar
Almidén, calidad alimentaria

no

565

61120

0009005-27-0

Hidroxietilamido
Hidroxietilalmidon

no

566

33350

0009005-32-7

Acido alginico

no

567

82080

0009005-37-2

Alginato de 1,2-propilenoglicol
Alginato de 1,2-propilenglicol

no

568

79040

0009005-64-5

Monolaurato de
polietilenoglicolsorbitano
Monolaurato de
pilietilenglicolsorbitano

no

569

79120

0009005-65-6

Mono-oleato de
polietilenoglicolsorbitano
Monooleato de
polietilenglicolsorbitano

no

570

79200

0009005-66-7

Monopalmitato de
polietilenoglicolsorbitano
Monopalmitato de
polietilenglicolsorbitano

no

571

79280

0009005-67-8

Monoestearato de
polietilenoglicolsorbitano
Monoestearato de
polietilenglicolsorbitano

no

572

79360

0009005-70-3

Trioleato de
polietilenoglicolsorbitano
Trioleato de
polietilenglicolsorbitano

no

573

79440

0009005-71-4

Triestearato de
polietilenoglicolsorbitano
Triestearato de
polietilenglicolsorbitano

no
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574 | 24250 |0009006-04-6| Borracha natural no
84560 Caucho natural
575 | 76721 |0063148-62-9| Polidimetilsiloxano (PM > 6 800 no Viscosidade a 25 °C: nao inferior a 100 cSt (100 x 10-6
Da) m2/s).
Viscosidad a 25°C no inferior a 100 ¢St (100 x 10 *m
%Is).
576 | 60880 |0009032-42-2| Hidroxietilmetilcelulose no
Hidroxietilmetilcelulosa
577 | 62280 |0009044-17-1| Co-polimero isobutileno-buteno no
Copolimero de isobutileno
buteno
578 | 79600 |0009046-01-9| Fosfato de éter tridecilico de no LME =5 mg/kg.
polietilenoglicol
Fosfato de polietilenglicol éter Apenas para materiais e objetos destinados a entrar em
tridecilico contato com alimentos aquosos.
Fosfato de éter tridecilico de polietilenoglicol (OE < 11)
(éster mono- e dialquilico) com um teor maximo de 10 %
de éter tridecilico de polietilenoglicol (OE < 11).
ES: Solo para materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con alimentos acuosos.
Fosfato de polietilenglicol (EO < 11) éter tridecilico (éster
monoalquilico y dialquilico) con un contenido maximo de
polietilenglicol (EO < 11) éter tridecilico del 10%.
579 | 61800 |0009049-76-7| Hidroxipropilamido no
Hidroxipropil amidén
580 | 46070 |0010016-20-3| a- Dextrina no
581 | 36800 |0010022-31-8| Nitrato de bario no
Nitrato de bario
582 | 50240 |0010039-33-5| Bis(2-etil-hexilo maleato) de di- no LME (T) = 0,006 mg/kg (expresado como estafio). El

n-octilestanho
Bis(2-etilhexil maleato) de di-n-
octilestafio

limite se refiere a la suma de las sustancias de nimero
MCA 28, 29, 30, 31, 32, 33, 466, 582, 618, 619, 620, 646,
676, 736.
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583

40400

0010043-11-5

Nitreto de boro
Nitruro de boro

no

LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA
407,583, 584, 599.

O atendimento a este LME (T) n&o significa atendimento
a restricdes para este elemento estabelecido em outros
regulamentos. (Revisar)

UE: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 98/83/CE.

Comentario Brasil: A Directiva 98/83/CE mencionada no
item 16 do quadro 2 do Regulamento UE 10/2011 trata de
limite de boro para agua destinada ao consumo humano
ou agua potavel. Sugestédo de redagao:

O atendimento a este LME (T) n&o significa atendimento
a restricdes para este elemento estabelecido no
regulamento de agua potavel.

584

13620

40320

0010043-35-3

Acido bérico

no

LME (T) = 6 mg/kg (expresado como boro). El limite se
refiere a la suma de las sustancias de nimero MCA
407,583, 584, 599.

O atendimento a este LME (T) nao significa atendimento
a restricdes para este elemento estabelecido em outros
regulamentos. (revisar)

UE: Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 98/83/CE.

Comentério Brasil: A Directiva 98/83/CE mencionada no
item 16 do quadro 2 do Regulamento UE 10/2011 trata de
limite de boro para agua destinada ao consumo humano
ou agua potavel. Sugestédo de redagao:

O atendimento a este LME (T) néo significa atendimento
a restricdes para este elemento estabelecido no
regulamento de agua potavel.

585

41120

0010043-52-4

Cloreto de calcio
Cloruro de calcio

no

586

65280

0010043-84-2

Hipof